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Background: The fabrication of provisional fixed restorations is one of the most important steps during a fixed prosthesis 

treatment. In cases which provisional prosthesis are required for a period longer than 14 days, discoloration is more critical. Due 

to the production and popularity of using Acropars acrylic resin for fabricating provisional prosthesis in the country, the 

comparative evaluation of color change of Iranian (Acropars) and Foreign (Trim) acrylic resins used for provisional restoration 

was conducted in an In vitro environment.  

Materials and Methods: A total of 64 disc-shaped samples (32 samples for each type of resin) were prepared. The color 

characteristics of the samples were measured at baseline, before their exposure to 4 types of color solutions and the changes after 

exposure to the dye solutions (10, 20 and 30 days after exposure) were determined by the spectrophotometer.  

Results: The mean color difference (ΔE*) in Iranian acrylic resin in different solutions was in the unacceptable range and mean 

color difference (ΔE*) for Trim acrylic resin was in the acceptable range.  

Conclusion: Acropras acryl underwent more discoloration compared to trim acryl.  
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  چکیده

رستوریشن موقت باید زمانی بیش از دو  که زمانی. پروتز ثابت استمهم در درمان ای همرستوریشن موقت ثابت یکی از قدساخت  :مقدمه

 رستوریشن آکریل آکروپارس جهت ساخت استفاده مداومو  باتوجه به تولید. ندکیپیدا م بیشتری اهمیت ، تغییر رنگهفته در دهان بیمار باشد

تغییر رنگ رزین آکریلیک ی اهدر این مطالعه به ارزیابی مقایس، مشخص شدن ویژگی ثبات رنگ این آکریلبرای  ،موقت ثابت در کشور

 . پرداختیم Invitro مورد استفاده جهت ساخت رستوریشن موقت در محیط (Trim)خارجی با( )آکروپارسایرانی

ا در زمان ههخصوصیات مربوط به رنگ نمون. به شکل دیسک ساخته شدنمونه برای هر نوع رزین(  32نمونه ) 64، مجموعدر  :اهشمواد و رو 

 ( مایبیستم و س، روزهای دهم)ای رنگیهل( و تغییراتی که بعد از قرار گرفتن در محلو)زمان صفرلول رنگینوع مح 4ن آنها در گرفتقبل از قرار

 واریانسبه وسیله میانگین و انحراف معیار توصیف و توسط آنالیز ا ههداد. یری شدگهتوسط دستگاه اسپکتوفتومتری انداز، ودشمی در آنها ایجاد

 . (α=05/0)تحلیل شدند، تکراریای ههدو عاملی و آنالیز داد، یک عاملی
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و میانگین اختلاف رنگ برای آکریل بول قلغیرقاب یهای مختلف در محدودهلآکریل ایرانی در محلو(*ΔE) گمیانگین اختلاف رن :اههیافت

 . قابل قبول بود یهدر محدود (Trim)خارجی

شد، به طوری که در محدوده غیر قابل دچار تغییر رنگ بیشتری  رنگی،ای هلدر محلو Trimدر مقایسه با آکریل  آکروپارسآکریل : نتیجه گیری

  ، توصیه نمی شود.طقی که از نظر زیبایی اهمیت داردقبول قرار داشت و لذا در منا

 آکریل، ثبات رنگ، موقت رستوریشن :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ساخت پروتز موقت ثابت یكي از مراحل مهم در طول 

ستوریشن موقت در مواردی که ر. پروتز ثابت استدرمان 

از دو هفته در دهان بیمار  یثابت باید مدت زمان بیشتر

. یردگيم موضوع تغییر رنگ بیشتر مورد توجه قرار، باشد

يموقت در حین پروسه درماني باید ویژگای هنرستوریش

تحمل نیروهای ، تراش خوردهای هناز دندا محافظتای ه

 ،ثبات حین فانكشن اکلوزال، جوشي در حین استفاده

، محافظت از پالپ دندان در مقابل تداخلات گرمایي

سط حمایت پریودونشیوم تو مكانیكال و باکتریال و همینطور

ای هندر نهایت رستوریش. فیت بودن مارجین را دارا باشند

 (1-3).ار زیادی زیبایي داشته باشندموقت باید تا حد بسی

هفته 2در مدت نهایي ای هنبا توجه به اینكه رستوریش

وانند در این تيم موقتای هنرستوریش، ردندگيم تكمیل

ای هنرستوریش. مدت طولاني مورد استفاده قرار گیرند

موقت در درمان بیماراني که نیاز به تغییرات در بعد عمودی 

آنها همچنین در درمان . داردی اهاهمیت ویژ، دارند

 یهدر دور، (TMJ)اختلالات مفصل تمپورومندیبولار

استئواینتگریشن ایمپلنت و همینطور در زمان ارزیابي 

 در طي درمان پریودنتال مورد استفاده قرارا هنپروگنوز دندا

 (4و5).یرندگيم

که برای مدت  موقتيای هنرات رنگ در رستوریشتغیی

باعث ، وندشيم استفاده و زیبایي طولاني در ناحیه قدامي

يم ایجاد اثر مخرب بر کیفیت رستوریشن و رضایت بیمار

. هدديم تغییر رنگ مواد با چند مكانیسم روی (6).ودش

تغییر در ساختمان سطحي به ، تشكیل محصولات رنگي

تغییر خارجي از جمله علل ای هیذیرپگعلت سایش و رن

عدم تغییر رنگ مواد مورد استفاده برای  (7).رنگ مواد هستند

بلند مدت ای هنمخصوصا در درما، موقتای هنرستوریش

تمیز ای هلمحلو مختلف وای هيبه دلیل برخورد با نوشیدن

، پلیمریزاسیون ناقص (8و9).بسیار حائز اهمیت استکننده 

ز پروتنرم شدگي سطح ، واکنش شیمیایي، تبادلات آب

رژیم غذایي و بهداشت دهاني ممكن است بر ، موقت

پس ثبات رنگ معیار  (10-15).گذار باشدتأثیرتغییرات رنگ 

حیه در نا خصوصبه بسیار مهمي برای انتخاب ماده پروتز 

 (16و17).زیبایي است

ای هشبرای ساخت رستوری 1930مواد آکریلیک از دهه 

به صورت پودر  معمولاا  یرند وگيم موقت مورد استفاده قرار

ماده مورد رین تلاین مواد امروزه متداو. و مایع وجود دارند

تک واحدی و چند واحدی ای هناستفاده برای رستوریش

 ،در کل محبوبیت این مواد به دلیل قیمت پایین آنها. هستند

 (18).زیبایي قابل قبول و تنوع آنهاست

مهمترین عامل قهوه به عنوان ، ر مطالعات انجام شدهد

ذرات . آکریلیک گزارش گردیدای هرایجاد رنگ در دنچ

کوچک قهوه ممكن است در حفرات سطح رزین آکریلي 

در حین جذب و دفع  وانند عمیقااتيم مواداین . نفوذ کند
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توانایي ایجاد تغییر رنگ . آب در مواد پروتزی نفوذ کند

يم توسط یک عامل با افزایش وزن مولكولي آن افزایش

و Won Shinدر مطالعه دیگری که توسط  (19-21).ابدی

محلول حاوی ادویه کاری عامل ، انجام شد (22)همكاران

موقت ای هنایجاد بیشترین میزان تغییر رنگ در رستوریش

ن همچنی. بود پلي متیل متاکریلاتای هکساخته شده از بلو

ای هناشاره شد که میزان ثبات رنگ رستوریشدر این مقاله 

رزیني موقت ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی بسیار کمتر 

ای هشساخته شده توسط روای هياز ثبات رنگ در موقت

 . دیگر بود

نتصویربرداری توسط دوربیبه روش تشخیص رنگ 

مختلف زماني ای ههدر دور single-lens reflex cameraای ه

 ارزیابيبرای ، در این روش. آنالیز آنها امكان پذیر است و

 RGBمقادیر بصری ، میزان ثبات رنگ

 (Red, Green, Blueتوسط نرم افزار )   مورد فوتوشاپ

، تشخیص رنگ مواد دندانيبرای  (23).یرندگيم مقایسه قرار

مثل اسپكتروفوتومتر و  تشخیص رنگ دیجیتالای هرابزا

و ر تدااین موارد قابل اعتم. ستفاده هستندقابل ا نیز کالریمتر

 . از روش دیداری هستندر تقدقی

زبا توجه به تولید آکریل آکروپارس جهت ساخت پروت

موقت ثابت در داخل کشور و مصرف مداوم آن در ای ه

جهت مشخص شدن ویژگي ، ياکثر مراکز بهداشتي درمان

در این مطالعه . این مطالعه ترتیب داده شد، ثبات رنگ آن

رزین آکریلیک نگ دو نوع تغییر ری اهبه ارزیابي مقایس

استفاده جهت  مورد (Trim( و خارجي )ایراني )آکروپارس

تفاده از دستگاه با اس، ساخت رستوریشن موقت

و  65D با استفاده از دو منبع نوری ،اسپكتروفوتومتری

روز قرار گرفتن  30 و 20، 10قبل و بعد از ،  (T) تنگستن

 Invitro به صورت تغلیظ شده رنگيای هلدر محلو

 . پرداختیم

 مواد و روش ها

( به نمونه برای هر نوع رزین 32نمونه ) 64 ،در مجموع

 5/2±1/0سانتیمتر و ضخامت  5/2شكل دیسک و به قطر 

طبق دستور کارخانه  Trim آکریل. ساخته شدندمیلیمتر 

ب نسبت حجمي مناسه از نظر نسبت مونومر به پلیمر )سازند

 1با زمان مخلوط کردن ، 8/1به  1پلیمر به مونومر معادل 

آکریل آکروپارس نیز . ( اندازه گیری و مخلوط گردیددقیقه

و با زمان  8/1به  1با نسبت حجمي مونومر به پلیمر معادل 

پلیمریزاسیون این . مخلوط گردید، دقیقه 1دن رمخلوط ک

درجه سانتیگراد و به مدت  27در درجه حرارت ا هلآکری

اخت داتمام پلیمریزاسیون پربعد از . دقیقه انجام گرفت 15

و  602های کارباید شماره به ترتیب توسط فرزا ههنمون

کاغذی با هندپیس لابراتواری و در نهایت ای هکدیس

( بر روی ماشین Kendaتوسط برس نمدی و رژ پرداخت )

جهت عبور نخ ا ههسپس تمام نمون. پرداخت انجام شد

توسط فرز روند رنگي ای هلنایلوني و آویزان شدن در محلو

توسط ا ههدر پایان نمون. سوراخ شوند 1فولادی شماره 

 . از نظر ضخامت و قطر کنترل شدندکولیس 

در این مطالعه چهار نوع محلول مورد استفاده قرار 

ابتدا محلول بزاق . بدین ترتیب تهیه شدندگرفت که 

میلي لیتر برای هر چهار محلول در  990مصنوعي با حجم 

رکس به حجم یک لیتر آماده شد و سپس در پیای هفظر

درجه سانتیگراد و به  121در درجه حرارت  داخل اتوکلاو

رنگي با ای هلسپس محلو. دقیقه استریل شدند 20مدت 

ای هفذکر شده در زیر ساخته شده و به ظرای هتغلظ

ند بود عبارتمورد نظر ای هلمحلو. مربوطه اضافه گردیدند

 : از

میلي لیتر آب مقطر که  990ي شاملمصنوعمحلول بزاق 

 ربنات سدیمک، بي(KCl)گرم  47/1 شامل کلرید پتاسیم

گرم  52/0 تیوسیانات پتاسیم، (3NaHCO)گرم  25/1
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(KSNC) و(O2,H 4PO2NaH) 19/0  گرم  که توسط

 (pH=  7/6). بوداسیدلاکتیک بافر شده 

( همراه با چای میلي لیتر 660محلول بزاق مصنوعي )

میلي لیتر(  660) محلول بزاق مصنوعي، میلي لیتر( 330)

محلول بزاق ، میلي لیتر( 330) % 2/0هگزیدین همراه با کلر

 میلي لیتر( همراه با شربت آب پرتقال  660مصنوعي )

 .(میلي لیتر 330)

گروه  4برای هر نوع رزین به طور تصادفي به  نمونه 32 

ای ههنمون. (گروه 8 در مجموعشدند )ندی بمتایي تقسی 8

 به ترتیب از یک تا هشت  مربوط به هر دو گروه

لسپس به طور عمودی در داخل محلو وشماره گذاری شده 

بدین ترتیب در داخل هر یک از . مربوطه قرار گرفتندای ه

تایي از دو  8نمونه که شامل دو گروه  16رنگي ای هلمحلو

ن درپوش جهت سیل نمود. نوع رزین بود قرار داده شد

از ا هفو جلوگیری از تبخیر شدن مایع درون ظری اهشیش

ک در داخل هر ی. پلاستیكي نیز استفاده گردیدای هشدرپو

یک آهنربای آزمایشگاهي با پوشش محافظ ا هفاز ظر

قرار داده شد و سپس هر  ( Teflon Coated Magnet) تفلون

رنگي بر روی ای هلوی محلومحتای هفیک از ظر

که باعث ایجاد جریان چرخشي در  های مغناطیسياستیر

در نهایت چهار استیرر . قرار گرفتند، ردیدگيا مهلمحلو

رنگي و ای هلمغناطیسي همراه با چهار ظرف محتوی محلو

 37±1در داخل انكوباتور و در درجه حرارت ا ههنمون

 .سانتیگراد و در محیط تاریک به مدت یک ماه قرار گرفتند

مربوطه ای هلاز محلوا ههنمون، اندازه گیری یهدر هر مرحل

 . دشيم خارج و توسط آب مقطر شستشو داده

در زمان قبل از قرار ا ههخصوصیات مربوط به رنگ نمون

( و تغییراتي که رنگي )زمان صفرای هلگرفتن آنها در محلو

، دهمای هزرورنگي )ای هلبعد از قرار گرفتن در محلو

 توسط  ،آنها ایجاد شد ( درمايبیستم و س

 Computerized Reflectance که یک Data color دستگاه

Spectrophotometer پارامتر مربوط  15. انجام شد، اشدبيم

 به رنگ و تغییرات آنها در این دستگاه بر اساس سیستم

 ( CIE – LAB ΔE* , b*, a*, L* )وند که شيم تعریف

 (*a) پارامتر، سفیدی –معرف میزان سیاهي  (*L) رامتراپ

معرف میزان  (*b) سبزی و پارامتر –معرف میزان قرمزی 

 . اشدبيا مههآبي نمون –زرد 

 Measuring) از دیافراگما ههجهت اندازه گیری نمون

 Diaphragm)  میلیمتر و محدوده اندازه گیری  12با قطر

بر  UV میلیمتر استفاده گردید و درجه کالیبراسیون 5/36

هر نمونه در چهار نقطه از . درصد تنظیم گردید 90روی 

 (*b) و (*a)، (*L)ای هراندازه گیری به عمل آمد و پارامت

مربوط به چهار نقطه برای هر نمونه به طور مجزا در دو منبع 

در پایان اندازه گیری . گردیدثبت  (T) و تنگستن 65D نوری

بالا مربوط به ذکر شده در ای هرمیانگین پارامت، از هر نمونه

 تنهایدر . گردیدقطه توسط دستگاه محاسبه و ثبت ن 4

بدین . ردیدگيم نمونه محاسبه 8میانگین هر پارامتر برای 

برای یک نوع  (*b) و (*a)، (*L)ای هرترتیب میانگین پارامت

در زمان خاص و در دو منبع نوری ، یک نوع محلول، رزین

نیز طبق  (*ΔE)  يــکل اختلاف رنگ. ردیدـمحاسبه گ

محاسبه  ΔE(2(Δa)+2(ΔL=)+(Δb)2)2/1 فرمول

حاصل اختلاف این *Δb و*Δa و *ΔL در این فرمول. گردید

رنگي ای هلقبل از قرار گرفتن در داخل محلوا هرپارامت

زرورنگي )ای هل( و بعد از قرار گرفتن در محلو)زمان صفر

، وسیله میانگینبه ا ههداد. بود (مايدهم و بیستم و سای ه

آنالیز واریانس یک طرفه و دو ای هنانحراف معیار و آزمو

 . (α=05/0تكراری تحلیل شدند)ای ههطرفه و آنالیز داد
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 یافته ها

تایج ن، تكراری انجام شدای ههابتدا آنالیز واریانس با داد

وجود اثرات متقابل دوتایي و سه تایي را معني دار نشان 

 . انجام شدا ههو گروا هنبه تفكیک زماا ههلذا مقایس، داد

میان  (*ΔE) با بررسي معني دار بودن اختلاف رنگ

، مايبیستم و س، دهمای هزآکریل ایراني و خارجي در رو

  ،بزاق مصنوعي همراه با چای ،بزاق مصنوعيای هلدر محلو

هگزیدین و بزاق مصنوعي همراه کلربزاق مصنوعي همراه با 

وان بیان تيم، پرتقال و در دو منبع نوریبا عصاره شربت 

نمود که آکریل ایراني در مقایسه با آکریل خارجي دچار 

 . (1)جدول تغییر رنگ بیشتری شده است

میان  (*ΔE) با بررسي معني دار بودن اختلاف رنگ

، مايبیستم و س، دهمای هزآکریل ایراني و خارجي در رو

عصاره آب پرتقال و بزاق مصنوعي همراه با ای هلدر محلو

وان بیان نمود که آکریل خارجي تيم، در دو منبع نوری

 . (1)جدول دچار تغییر رنگ بیشتری شده است

 *ΔEای هنبا بررسي معني دار بودن اختلاف میانگی

بیستم ، دهمای هزمربوط به آکریل ایراني و خارجي در رو

وان بیان تيم، و در دو منبع نوری اهلدر تمام محلو، مايو س

نمود که آکریل ایراني در مقایسه با آکریل خارجي دچار 

 . (1)جدول تغییر رنگ بیشتری شده است

رنگي بر روی میزان تغییر رنگ ای هلمحلو تأثیربررسي 

به طور م ايبیستم و س، یک نوع آکریل در روزهای دهم

 General جداگانه و با استفاده از یک منبع نوری با روش

Linear Model  اشدبيم انجام شد و نتایج بدین صورت . 

چهار محلول بر روی  تأثیربا بررسي معني دار بودن 

وان تيم آکریل ایراني در روز دهم و در هر دو منبع نوری

در روز دهم تغییر رنگ قابل ا هلبیان نمود که تمام محلو

و محلول بزاق  نددر آکریل ایراني به وجود آورد توجهي را

 . (1)جدولرین تغییر رنگ را ایجاد نمودبیشت مصنوعي

چهار محلول بر روی  تأثیربا بررسي معني دار بودن 

وان تيم  آکریل ایراني در روز بیستم و در هر دو منبع نوری

ا در تغییر رنگ قابل توجهي را هلبیان نمود که تمام محلو

 در حالي که بیشترین تغییر، ندآکریل ایراني به وجود آورد

وعي همراه با را محلول بزاق مصنوعي و بزاق مصن رنگ

 . (1)جدولچای ایجاد نمود

چهار محلول بر روی  تأثیربا بررسي معني دار بودن 

وان تيم و در هر دو منبع نوریم ايآکریل ایراني در روز س

محلول بزاق مصنوعي همراه با م ايبیان نمود که در روز س

شربت آب پرتقال بیشترین تغییر رنگ را در آکریل ایراني 

 . بودایجاد نموده 

چهار محلول بر روی  تأثیربا بررسي معني دار بودن 

و در هر دو م ايبیستم و س، آکریل خارجي در روزهای دهم

به غیر ا هلتمام محلو تأثیروان بیان نمود که تيم منبع نوری

محلول بزاق مصنوعي همراه با شربت آب پرتقال بر روی  از

 بودبود و قابل توجه ن ي کمتغییر رنگ آکریل خارج

 . (1)جدول
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 مختلف ای هلمقایسه اختلاف رنگ و میانگین آنها میان دو نوع آکریل ایراني و خارجي در محلو :1لجدو

 در منابع نوری مختلفم ايبیستم و س، دهمای هزدر رو
منبع  نوع محلول

 نوری

 F P-valueآماره  آکریل خارجي آکریل ایراني

 روز 30 روز 20 روز 10 روز 30 روز 20 روز 10

 65D  9/0±25/4 2/1±92/4 7/0±34/3 2/0±69/0 2/0±99/1 40/1±1/0 92/4 05/0>P (BOبزاق مصنوعي)
T 9/0±28/4 2/1±93/4 8/0±35/3 3/0±71/0 3/0±41/1 73/1±2/0 00/8 05/0>P 

 مصنوعي+چای بزاق

(BT) 

65D  9/1±21/4 2/1±03/5 7/0±33/3 1/0±04/1 4/0±34/1 14/1±2/0 95/4 05/0>P 
T 8/1 ±15/4 3/1±94/4 7/0±26/3 1/0±15/1 5/0±54/1 1/0±34/1 49/3 05/0>P 

بزاق مصنوعي+کلرهگزیدین 

(BC) 

65D  6/1±79/3 8/0±44/4 6/0±78/2 5/0±32/1 5/0±41/2 7/0±59/2 02/4 05/0>P 
T 6/1±74/3 8/0±38/4 6/0±75/2 7/0±38/1 7/0±62/2 9/0±90/2 99/3 05/0>P 

بزاق مصنوعي + عصاره 

 (BSشربت پرتقال )

65D  6/0±28/3 5/1±89/3 0/1±00/4 6/0±56/4 6/0±53/5 2/1±23/7 75/2 05/0>P 
T 7/0±96/2 2/1±34/3 1/1±07/4 6/0±59/4 6/0±61/5 4/1±54/7 01/3 05/0>P 

 65D  4/0±89/3 5/0±57/4 4/0±36/3 8/1±92/1 0/2±62/2 8/2±09/3 01/4 05/0>P میانگین
T 5/0±78/3 7/0±40/4 5/0±36/3 7/1±96/1 9/1±79/2 8/2±38/3 95/4 05/0>P 

 

یک  ی میزان تغییر رنگدو منبع نوری بر رو تأثیرمقایسه 

، مختلف دهای هندر یک نوع محلول و در زما، نوع آکریل

  زآنالی بیست و سي روز به طور جداگانه و با استفاده از

Two-Way ANOVA  دار بودن  به علت غیر معني. انجام شد

در هر دو نوع  T و 65D در دو منبع نوری *ΔE اختلاف

، مختلف دهمای هزو در روا هلآکریل و در تمام محلو

وی منبع نوری بر ر تأثیروان بیان نمود که تيم مايبیستم و س

 دار معنينگ ایجاد شده در دو نوع آکریل میزان تغییر ر

  نبود.

میزان تغییر رنگ در آکریل ایراني ، 2جدول با توجه به 

لدر تمامي محلو، و در زیر منابع نوری مختلف روز 30طي 

در این بین میزان تغییر رنگ در . غیر قابل قبول استا ه

بزاق مصنوعي بیشترین مقدار و در محلول بزاق مصنوعي و 

 . مقدار را داراستکمترین ، عصاره شربت پرتقال

میزان تغییر رنگ در آکریل خارجي ، 2با توجه به جدول 

ای هلدر محلو، و در زیر منابع نوری مختلفروز  30طي 

بزاق مصنوعي و بزاق مصنوعي به همراه چای در محدوده 

میزان این تغییر رنگ در محلول بزاق مصنوعي . مناسب است

در محدوده مورد قبول قرار به همراه دهانشویه کلرهگزیدین 

غییر رنگ در محلول براق مصنوعي به این میزان از ت. دارد

  .عدم مقبولیت کلینیكي دارد، همراه عصاره شربت پرتقال

و در روز  30طي ابیم که یيم در، 2جداول  توجه بهبا 

آکریل ایراني در مقایسه با آکریل ، زیر منابع نوری مختلف

به جز محلول بزاق مصنوعي ا هلدر تمامي محلو، خارجي

ری میزان تغییرات رنگ بیشت، شربت پرتقالبه همراه عصاره 

. قبول قرار دارد ن داده و در محدوده غیر قابلاز خود نشا

میزان این تغییر رنگ در آکریل خارجي و در محلول بزاق 

ن بیشتریدارای ، مصنوعي به همراه عصاره شربت پرتقال

 . مقدار بود

 

 



  
 

 

        320                                                                                            3/ شماره  47/ دوره  1402مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد / سال                 

 به تفكیک نوع بزاق و ایراني یا خارجي بودن آکریل Eمعیار  انحرافمیانگین و  :2جدول
 خارجي لمحلو محلول ایراني 

 میانگین±معیار انحراف میانگین±معیار انحراف

 322/1±079/0 178/4±136/0 بزاق مصنوعي

 258/1±079/0 158/4±136/0 بزاق و چای

 CHX 136/0±647/3 079/0±224/2بزاق و 

 858/5±079/0 594/3±136/0 پرتقالبزاق و آب 

 بحث

 از جمله آبا زگرنای هلمطالعات متعددی از محلو

محلول ، شراب قرمز، دهانشویه، نوشابه، چای، قهوه، مقطر

خوراکي برای ارزیابي ثبات ای هگو رندرای ادویه کاری 

در این  (19-22).نداهموقت استفاده کردای هنرستوریشرنگ 

بزاق مصنوعي همراه ، مطالعه از چهار محلول بزاق مصنوعي

بزاق ، کلرهگزیدینبزاق مصنوعي همراه با ، با چای

رک د. مصنوعي همراه با شربت آب پرتقال استفاده گردید

، رنگ اشیا به واسطه ارزیابي چشمي یک پدیده ذهني

 اوتاد مختلف متفرواني است که در میان افر فیزیولوژیک و

 و نرم افزارهاا ههگیری رنگ توسط دستگا اندازه. اشدبيم

. اشدبيم قادر به حذف اشتباهات حاصل از ارزیابي چشمي

اندازه گیری رنگ امكان ای ههاندازه گیری به وسیله دستگا

ا هربدین ترتیب اسپكتروفوتومت، هدديم نتایج قابل تكرار را

جای سیستم منظم مانسل را که جهت ارزیابي چشمي به 

مطالعاتي که رنگ مواد دنداني . گرفتند ،دند راشيم کار برده

تصویربرداری و آنالیز  از معمولاا  ،نندکيم را اندازه گیری

 یا از و کالریمتر ،فوتوشاپآنها توسط نرم افزار 

که  ثابت شده است (22).نندکيم استفاده اسپكتروفوتومتر

 گجهت اندازه گیری پارامترهای رنانه گهکالریمتری س

(L*)، a*) ( و (b*) رنای هفو اختلا( گΔE*) به صورت 

Invitro مزیت سیستم. اشدبيم دارای دقت بالایي CIELAB 

این است که به صورت یک فضای رنگ سه بعدی تقریبا 

اشد که اجزای آن بر اساس درک چشمي بيم یكنواخت

کالریمتر مختصات . نداهمساوی تقسیم شد رنگ به طور

 CIE system ود را در قالبشيم نوری که از مواد منعكس

واند اندازه گیری تيم در حالي که کالریمتر. ندکيم مشخص

یاسپكتروفوتومتر قادر به اندازه گیر، یک بعدی انجام دهد

در روش تصویربرداری و  از طرفي. دو بعدی استای ه

 و همینطور روش فوتوشاپآنالیز توسط نرم افزار 

سبز را  وقرمز ، آبيای هجواند طول موتيم فقط یکالریمتر

واند تيم در صورتي که اسپكتروفوتومتر، کند اندازه گیری

منعكس شده از یک ماده را اندازه گیری ای هجتمام طول مو

دقیق تری ای هیاندازه گیر معمولاا اسپكتروفوتومتر. کند

پس ما در این مطالعه از  (23-25).هدديم انجام

 .نتایج استفاده کردیمر تقاسپكتروفوتومتر برای بررسي دقی

 ند که کيم تغییرات نسبي رنگ را بیان (*ΔE) مقادیر

مشاهده کننده ممكن است برای یک شيء معین قبل و بعد 

بدین . گزارش نماید معینای هناز درمان و یا در طي زما

، (*L) گرنای هرخیلي معني دارتر از پارامت (*ΔE) بترتی

(a*) و(b*)  (25).داشبيم به صورت مجزا  

یچ یعني ه، برای تغییر رنگ صفر باشد (ΔE* value) اگر

اگر این واحد بین . وجود نداردا هگتفاوتي در بین تغییر رن

ایده آل  در محدوده نشان دهنده تغییر رنگ، باشد 1تا  5/0
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یعني میزان تغییر رنگ ، باشد 2و  1اگر این اندازه بین . است

 5/3و  2در صورتي که این واحد بین . اشدبيم مناسب

 اگر این. ودشيم به عنوان مورد قبول در نظر گرفته، باشد

نشان دهنده عدم مقبولیت ، باشد 5/3واحد بیشتر از  کلینیكي

 (6و26و27).است

تحقیق میزان تغییر رنگ آکریل ایراني در مقایسه در این 

لدر محلوم ايس وبیستم ، با آکریل خارجي در روزهای دهم

بزاق ، بزاق مصنوعي همراه با چای، بزاق مصنوعيای ه

وده محد در ومصنوعي همراه با کلرهگزیدین خیلي بیشتر 

و تغییر رنگ هر د (<*7/3ΔE). تغیر قابل قبول قرار داش

در م ايبیستم و س، دهمای هزرو ایراني و خارجي درآکریل 

محلول بزاق مصنوعي همراه با عصاره آب پرتقال در 

میانگین تغییرات  (<*7/3ΔE).دمحدوده غیر قابل قبول بو

ای هزرنگ آکریل ایراني در مقایسه با آکریل خارجي در رو

ن به نحوی که میانگی، خیلي بیشتر بودم ايبیستم و س، دهم

 تغییرات رنگ آکریل ایراني در محدوده غیر قابل قبول

(7/3ΔE*>) در حالي که میانگین تغییرات رنگ ، قرار داشت

 . آکریل خارجي در محدوده قابل بود

غیر ممكن بودن تقلید تمام ، این مطالعهای هتاز محدوی

مورد بعدی . اشدبيم موجود در داخل دهانای هرفاکتو

رستوریشن موقت که در دهان  متریال، شكل نمونه هاست

ود به صورت سطح دندانه دار است و شكلي شيم استفاده

واند به شكل قابل تينم ،که در مطالعه استفاده شده است

به صورت ا ههدر این مطالعه نمون. استفاده در دهان باشد

به همین دلیل نیاز به مطالعات . تهیه شده بودند دیسک

يم بیشتر حس، مشكل فائق آید واند به اینتيم کلینیكي که

 . ودش

 نتیجه گیری

و در طول ا هلایراني در تمام محلو آکروپارس آکریل

با آکریل  از ثبات رنگ کمتری در مقایسه ،مدت یک ماه

Trim ر د آکروپارسکریل بدین ترتیب آ، برخوردار بود

واند مورد استفاده قرار گیرد و در تينم نواحي قابل دید

 قبول بودن سایر خصوصیات آن نظیر استحكامصورت قابل 

(Strength) ،میزان گرمای ایجاد شده در هنگام سخت شدن ،

آن در هنگام  (Shrinkageانقباض) دقت مارجین و میزان

 سخت شدن و همچنین دارا بودن زمان سخت شدن مناسب

(Setting Time)مورد  واند در نواحي غیر قابل دیدتيم

 . استفاده قرار گیرد

 قدردانی تشکر و
از جناب آقای دکتر سعید رضایي که در روند نگارش 

 . تشكر فراوان دارم، به بنده کمک نمودند
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