
 

 مقدمه
سيل آپيكالي مناسب مي باشد كه بوسيله گوتاپركا و سيلر بدست مي آيد. يكي از عوامل مهم در درمان ريشه موفق، ايجاد 

نظر به اينكه مطالعات مربوط به قدرت سيل كنندگي سيلرها داراي نتايج ضد و نقيض مي باشد و درباره سيل آپيكالي سيلر 
Roth  سيل آپيكالي اين سيلر با ارائه شده در بازار ايران تاكنون تحقيقي به عمل نيامده است، برآن شديم كه ميزان

 مقايسه نمائيم. AH26و  Tubli-seal, ZOEسيلرهاي رايج 

 مواد و روش ها
دندان تك ريشه انسان كه بتازگي كشيده شده بودند استفاده گرديد. پس از قطع تاج از ناحيه   011در اين مطالعه از  

CEJ  و تعيين طول كاركرد، آماده سازي كانالها بروشpassive-step back  و استفاده از فايلpatency  انجام شد. دندانها
گروه ده تايي جهت كنترل مثبت و منفي تقسيم شدند. براي همه  0تايي از نظر نوع سيلر و  01گروه  4بطور اتفاقي به 

سيلر  نوع 4تايي در هنگام پركردن بطريق تراكم جانبي،  01گروه هاي  مناسب انتخاب گرديد. در گوتاي اصلي كانالها 
Tubli-seal, ZOE  وAH26  و سيلرRoth  ايراني استفاده گرديد. قسمت كرونالي با تهيه حفره دو ميليمتري با آمالگام

  72ساعت در حرارت  20پرشد. در گروه كنترل مثبت از سيلر استفاده نگرديد. تمام دندانها پس از آماده شدن، بمدت 
ميليمتري  0ر نگهداري شدند و پس از خشك شدن  تمام سطح آنها به جز % در انكوباتو011درجه سانتيگراد و رطوبت 

آپيكال توسط دو لايه لاك ناخن و سپس موم چسب پوشانده شد. در گروه كنترل منفي تمام سطح دندان با اين مواد 
ش طولي دندانها استفاده گرديد. پس از بر  PH 0/6با  جوهر هندي پوشانده شد.  جهت آزمايش نشت از ناحيه آپيكال از 

 در جهت طولي و خارج كردن گوتاپركا،   اندازه گيري نفوذ رنگ توسط استريوميكروسكپ با دقت صدم ميليمتر انجام شد.

 يافته ها 
يافته ها نشان داد كه  در گروه  كنترل مثبت نفوذ رنگ بطور كامل انجام گرفته بود و در گروه كنترل منفي هيچگونه نفوذ 

ديد كه صحت آزمايش را تائيد مي نمايد. با استفاده از آناليز واريانس يكطرفه و تست دانكن ميزان نفوذ رنگ مشاهده نگر
. همچنين كمترين ميزان نفوذ رنگ در (P<0.05)رنگ در گروه كنترل مثبت تفاوت معني داري با ساير گروه ها نشان داد

. سه گروه ديگر از نظر نفوذ رنگ (P<0.05))ي دار داشت بود كه با ساير گروه ها تفاوت معن Rothگروه آزمايشي سيلر 
 با يكديگر تفاوت معني داري نشان ندادند.

 نتيجه گيري
ارائه شده در بازار ايران مي تواند سيل نهايي مناسب جهت يك روت كانال تراپي موفق نسبت به سه سيلر  Rothسيلر 

 Rothجايگزين سيلر سيل ايراني را از نظر ميزان  Rothنيم  سيلر ديگر ايجاد نمايد. با توجه به نتايج اين تحقيق مي توا
 . مطالعه هيستولوژيكي اين سيلر براي اطمينان خاطر بيشتر توصيه مي گردد.نماييمخارجي كه بسيار گران مي باشد 

 كليد واژه ها

 .AH26 ،توبلي سيل  ،زينك اكسايد اوژنول ،Rothسيلر  
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Abstract 
Introduction 

Apical seal is an important factor in successful root canal therapy. Still there are controvercies  about sealing 

ability of various sealers materials. Recently Roth-Sealer which is very  popular in Europe and U.S.A has been 

produced by an Iranian company.  

The purpose of this study was to compare sealing ability of Iranian Roth Sealer with ZOE, Tubli-Seal and AH26. 

Materials & Methods 

In this study we used 100 fresh extracted single root teeth of human. After cutting the crown from CEJ and 

determination of working length, canal preparation was done with passive step back technique using patency file.  

The teeth randomly were divided into 6 groups. Four groups with 20 teeth for experimental groups and two 

groups with 10 teeth as positive and negative control groups . Obturation was done with lateral condensation in 

four groups with Roth Sealer, ZOE, tubli-Seal and AH26. The coronal seal  was achieved with amalgam. 

In positive control group, we didn't use sealer.After preparation all teeth were incubated at 37 
oc 

temperature and 

100% humidity for 72 hours. All teeth were covered with two coats of nail polish and sticky wax except 2mm of 

apical part. 

In the group of negative control, all of the tooth surface were covered. 

Dye penetration was measured using  Indian ink (PH=6.2). After spliting the teeth longitudinally, dye 

penetration was measured by steriomicroscope. Data were analyzed with ANOVA and DUNCAN tests. 

Results 

Results showed  that dye penetration in positive control group was complete and  significantly more than other 

groups while in negative control group , no dye penetration was observed  and in Roth Sealer group , it was 

significantly less than other groups(P<0.05). There was no significant difference between ZOE, Tubli Seal and 

AH26. 

Conclusion 

 Iranian Roth sealer proved to be appropriate for root canal therapy compared to other 3 sealers. So, this can be 

considered as  a substitute for foreign Roth sealer which is very expensive. Performing histologic studies on it 

for confirmation is recommended. 

Key words: Roth Sealer, ZOE, tubli-Seal, AH26. 
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 مقدمه 
يكي از عوامل مهم در موفقيت درمان ريشه سييل آپيكيا ي   

مناسييم مييي باضور گييور كو اپريييا و سيييلر در اي يياد سيييل    

آپيكا ي اييو  آل يكيك يننيو  اسيتر كرويه كو اپرييا باييو        

ياملاٌ قسكت انتهاي يانال را مسوود نكايو و ي وجيود سييلر در   

 وثر استر طابق بهتر كو ا و بهبود سيل م

مطا عات نشان مي دهو ييه هكيه سييلرها دويار نشيت  ميي       

ضونور بررسي هاي ان ام ضو  در مورد ميزان نشت در سيلرهاي 

 (ر1مختلف ضو و نقيض مي باضو)

و  هككيياران   Walmongkol  1991در مطا عييه اي در سييال 

و  AH26  ،Tubli Seal  ،Seal Apexسييل آپيكيا ي سييلرهاي    

Apexit يه در نتي ه  يردنومقايسه  با يكويگرAH26    يكتيري

 (ر3 يكيج را داضت)

Yared   وBou Dagher       سييل آپيكيا ي سيه سييلرKerr  ،

Roth 801    وAH26   12به روش  رايم عكودي در يك دور 

هفته اي مقايسه يردنو و كزارش نكودنو يه در اي  زمان  سييلر  

Kerr (ر2سيل بهتري نسبت به بقيه اي اد ميكنو) 

 يكييج آپيكيا ي    1991در بررسي ييامكي نيداد و بييوار در    

ZOE ،AH26  وTubli Seal    مييورد ارزيييابي قييرار كرفييت و

 (ر5)رد يكتري   يكيج را دا AH26مشخص ضو يه 

براساس  فرمول  ارائه ضو   وسط كروسيك   در   Rothسيلر 

(ر  اخيراٌ نكونه ايراني ايي  سييلر در   1 هيه ضو  است) 1992سال 

ايران عرضه ضيو  اسيت و  ياينون مطا عيه اي بيرروي آن      بازار 

ان ام نشو  است، برآن ضويم يه سيل آپيكا ي اي  سيلر بيا سيه   

 مقايسه نكائيمر AH26 وبلي سيل و  ZOEسيلر متواول 

 

 مواد و روش ها

دنوان  ك   ريشه انسان يه بتيازكي   111در اي  مطا عه از  

نها داخييل ا كييل  يشيييو  ضييو  بودنييو اسييتفاد   كرديييور دنييوا  

نگهواري ضونو و بيه منويور زدودن آ ودكيهيا و بقايياي بيافتي      

% 5دنوانها به موت يك هفته داخل محلول هيپويلرييت سيويم   

قرار داد  ضيونور پيا از  كييز ييردن سيطا دنيوانها و بررسيي        

مايروسكپي، از آنها در جهت با يو ينگوا ي راديوكرافي بعكل 

انتخاب كردييو دنيوانهاي بيا     آمور طول ريشه ها در  و متوسط

ريشه خكيو ،  حليل داخلي و خارجي، ضكستگي ريشه، آپكا 

بياز، يلسيفيكاسييون ضيويو، سييپتوم بيي  ريشيه اي، آپكييا دو      

 ضاخه و يانال اضافي از مطا عه خارج كرديور

 وسط هنوپا و ديسيك ا كاسيي     CEJ اج  كام دنوانها از 

تر يو اهتر از آپكا قطع ضور طول ياريرد به انواز  يك ميليك

در نويير كرفتييه ضييو و سييپا آميياد  سييازي يانا هييا  بييه روش   

passive step back      15ان ام ضو و با اسيتفاد  از فاييل  ضيكار 

 صورت كرفتر Patencyعكل 

بيراي آمياد  سيازي      (k type Mani) 21 يا   15از فايلهياي  

جهيت   2و  3و  Gates glidden 1نا يه آپيكال و از دريل هاي 

 ماد  سازي قسكت يرونا ي استفاد   كرديورآ

آماد  سازي ضو  step backنا يه آپيكال م وداٌ با  كنيك 

 2ان ام كرفت سپا دنوانها بصورت ا فاقي به  patencyو عكل 

 ايي )از نور نيو  سييلر(  و دو كيرو  د   يايي جهيت       11كرو  

 يايي بيراي    11ينترل مثبت و منفي  قسيم ضونو در كرو  هياي  

نيو    2كه يانا ها كو اي اصيلي مناسيم انتخياب كردييو و از     ه

 سيلر به  ر يم ذيل استفاد  ضور

 (ZOE): سيلر زينك ايسايو اوژنول خا ص Aكرو  

 AH26: B (Detray Densply, U.K)كرو  

 Tubli-seal: C (Kerr, ltaly)كرو  

 ايراني Roth: سيلر Dكرو  

نو  آمياد  و بيا   هريك از سييلرها مطيابق دسيتور يارخانيه سياز     

مخليو  كو ياي اصيلي در داخيل يانيال قيرار كرفتنيو و سيپا بييا         

يه  ا يك ميليكتيري   (Maillefere swiss)استفاد  از اسپريور دستي 

ه آپكا وارد يانال مي ضو و با مخروطهياي كو اپرييا ديادنيت  بي    

طريقه  رايم جيانبي پركرديونيور پيا از قطيع كو اپرييا از نا ييه       

CEJ ،3/1  ي بطريقه عكودي مترايم ضونور بافرز رونو ضيكار   يرونا

ميليكتر اي اد ضو و بوسييله   1يك  فر  در نا يه ايسا به عكق   1

پركرديييو  ييا سيييل  دو لايييه  وارنيييو  يوپالايييت و آما گييام سييينا
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در دنوانهاي كيرو  ينتيرل مثبيت     يرونا ي مناسبي اي اد كرددر

ان ام  2 ا  1و  هاي يه ضامل د  دنوان بود  كام مرا ل ماننو كر

  ضو و ي در مر له پريردن از سيلر استفاد  نگرديور

ر دنوانهاي كرو  ينترل منفي يه ضامل د  دنوان بود  كام د

ان ام ضو و ي در مر له پوضانون  2 ا  1مرا ل ماننو كرو  هاي 

 كام سطا دنوان بويد  نا يه آپيكا ي بوسيله لاك ناخ  و ميوم  

 وسم پوضانو  ضور

سيياعت در  91م دنييوانها پييا از آميياد  ضييون بكييوت   كييا

% در انكوبييا ور 111درجييه سييانتيگراد و رطوبييت   39 ييرارت 

نگهواري ضونو و سپا خشك كرديونو و  كيام  سيطوآ آنهيا    

ميليكتر آپيكا ي  وسط لاك ناخ  پوضانو  ضونور پيا   1به جز 

از خشك ضون در هواي اطاق يك لايه ديگير لاك نياخ  زد    

 1خشييك ضييون، دنييوانها از نا يييه يرونييا ي  ييا   ضييو و پييا از

ميليكتري آپيكال در داخل موم وسم مذاب فيرو بيرد  ضيو  و    

بلافاصله درون آب سرد قرار كرفتنور اي  عكل ييك بيار ديگير    

 كرار ضور در كرو  ينتيرل منفيي  كيام سيطا دنيوانها بيا لاك       

 ناخ  و موم وسم پوضانو  ضور

ييه در بيازار   هنوي  جوهرجهت آزمايو نشت آپيكا ي از 

موجود است استفاد  كردييور   211ايران بصورت جوهر پليكان 

ابتوا جوهر هنوي بوسيله دو لايه ياغذ صافي صاف ضو و مقوار 

اسيويته آن در آزمايشگا  صينعتي دانشيكو  داروسيازي مشيهو     

  عيي  كرديور

 PH  بيودر در  و يه هياي آزميايو يوويك        1/1آن معادل

دنوان در داخيل ييك  و يه     3خته ضو و هر جوهر ري cc3مقوار 

يه آپكا آنها روبه دهانه بياز  و يه بيود و     قرار كرفتر بطوري

جوهر بطور يامل آنها را فرا كرفته بودر  و ه ها درون سانتريفوژ 

(BHG-Tixette II Germany)   دقيقيه   15قرار كرفت و بكيوت

 هيزار دور در دقيقيه سيانتريفوژ ضيو سيپا دنيوانها       3با سرعت 

ساعت درون جوهر بصيورت غيرفعيال قيرار كرفيتر       91بكوت 

از اي  موت دنوانها در آب جاري ضسته ضونور پا از پاك  بعو

يييردن مييوم وسييم از روي دنييوانها آنهييا درون ميياد  پلييي       

استريست ضونو و سپا در جهيت مزيوديسيتا ي بطيور طيو ي     

برش داد  ضيونور كو اپرييا از داخيل يانا هيا خيارج كردييو و       

 از  كيييييري نفييييوذ رنييييو  وسييييط استريوميكرسييييك  انييييو

(Olympus 7SI 328 Germeny)   با دقت صوم ميلي متر ان يام

ضور و نتايج  اصله  وسط  ست آمياري دانكي  ميورد ارزييابي     

 قرار كرفتر

 

 يافته ها 

در كرو  ينتيرل مثبيت نفيوذ رنيو بطيور ياميل  در طيول        

يييه  يانييال صييورت كرفتييه و ييي از آما گييام عبييور نكييرد  بييود

نشانوهنو   سيل يرونا ي خوب  وسط وارنيو و آما گام بود و 

در مقابل به د يل عوم وجود سيلر نفوذ رنو مشخصي در نا يه 

 آپيكال ديو  مي ضور

هكچني  در كرو  ينترل منفي هيچگونه نفوذ رنو مشاهو  

نشو يه بيانگر اي  مطلم اسيت ييه لاك نياخ  و ميوم وسيم      

فيوذ رنيو در كيرو  هياي مختليف      سيل خوبي اي اد نكود  و ن

فقط از طريق آپكيا صيورت كرفتيه اسيت ييه بيوي   ر ييم        

 صحت آزمايو  ائيو كرديور

ميزان نفوذ رنو در كرو  ينترل مثبت  فياوت معنيي داري   

 1بييا سيياير كييرو  هيياي آزمييايو نشييان دادر در جييوول ضييكار   

مايزيكم و مينيكم نفوذ رنيو بر سيم ميليكتير در كيرو  هياي      

مييانگي    1شان داد  ضو  اسيت و در نكيودار  ضيكار     آزمايو ن

نفوذ رنو كرو  ها با يكويگر مقايسه كردييو  اسيتر يكتيري     

و بيشتري  ميزان  Rothميزان نفوذ رنو در كرو  آزمايشي سيلر 

بودر با  وجه به اينكه در آنيا يز   Tubli-sealنفوذ رنو در كرو  

 بودر  P=<0.05واريانا يكطرفه 

ض برابري ميانگي  نفيوذ رنيو در كيرو  هيا رد     بنابراي  فر

ضور در آزمون ونو دامنه اي دانك  مشخص ضو يه ميزان نفوذ 

رنو در كرو  ينترل مثبت با مييانگي   كيام كيرو  هيا  فياوت      

كيرو    3در مقايسيه بيا    Rothمعني دار داضيتر هكچنيي  كيرو     

يكتري  ميزان نفوذ رنيو    (AH26, Tubli seal,  ZOE)ديگر 

يه ايي  سيه    ر در  ا يP<0.05اضت و  فاوت معني دار بود را د

 كرو  از نور نفوذ رنو با يكويگر  فاوت معني داري نواضتنور
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 : مقايسه ميانگين نفوذ رنگ در گروه هاي آزمايش5نمودار 

 
 :  تعداد  ميانگين،  انحراف معيار، ماكزيمم و مينيمم براي 5جدول 

 گروه هاي آزمايش

Min Max SD Mean N كروهها 

3/1 1/15 99/2 12/3 11 ZOE 

1/1 1/11 39/5 11/9 11 Tubli-

seal 
1/1 9/1 99/1 15/1 11 Roth-

sealer 

1/1 3/11 23/2 19/9 11 AH26 

 

 بحث 

براي او ي  بيار  كنييك    1939پروفسور   رابي نداد در سال 

passive step back   سازي يانا هاي دنواني ابوا  را براي آماد

(ر  وون در اي   كنيك ميزان اي اد پله و پرفوراسييون و  1نكود)

ضكستگي فايل يكتر اسيت  يرجيا دادييم بيراي آمياد  سيازي       

 يانال از اي  روش استفاد  نكاييمر

جهييت اسييتانوارد ضييون مطا عييه بييه منوييور بررسييي  وانيياي  

لازم و سييييلرهاي فيييوق در بهبيييود سييييل آپيكيييا ي از ضيييرايط 

  كنيكهاي مورد پذيرش اي  سري مطا عات بهر  كرفتيمر 

Buchanan  ان ييييام روش  1939در سييييالpatency   را  ييييي

(ر در اي  مطا عه براي دقت بيشيتر  9معا  ات ريشه پيشنهاد يرد)

در يار، اطكينان از خروج دبريها و باز بودن آپكا براي عبيور  

 استفاد  كرديور patencyرنو، از فايل 

آن ا  يه در بخو معا  ه ريشه دانشيكو  بطيور معكيول     از

براي ضستشو از نرمال سا ي  استفاد  مي ضيود و طبيق مطا عيات    

Baumgarthner  نو   3و هككارانو يه روي مقوار موثر بودن

محلييول ضستشييو دهنييو  ضييامل اسيوسيييتريك، نرمييال سييا ي  و  

 3هيپويلريت سويم صورت كرفت و اختلاف معني داري بيي   

( بهكي  د يل ما از سرم فيزيو يوژي ييه   3اد  مشاهو  نكردنو،)د

 يكتري   حريك را دارد استفاد  نكوديمر

و  1993 در سيييال  Kucukayدر ميييورد سييييل يرونيييا ي   

Fulkerson  در  كييام دنييوانها اعييم از دنييوانهاي   1991در سييال

( و 9آزمون و ينترل،  فير  دسترسيي را بيا آما گيام پريردنيو)     

Dickson & Peters  بيراي سييل سيطا خيارجي      1993در سال

دنييوانها از دو لايييه لاك نيياخ  و سييپا دو لايييه مييوم وسييم  

( يه در مطا عيه ميا ايي  ميوارد رعاييت ضيو        11استفاد  يردنو)

اخييتلاف معنييي داري در سيييل  1993در سييال  Reader  اسييتر

نا يه آپيكال  بيي  روضيهاي  يرايم جيانبي و عكيودي بوسيت       

  مطا عييه از روش اسييتانوارد  ييرايم طرفييي (ر در اييي11نييياورد)

 (ر11جهت پريردن يانال استفاد  ضو)

بونبال آماد  سازي دنوان قبل از مرا ل نفوذ رنو ضيرايط  

قرار كيرفت  در انكوبيا ورو در نهاييت در اخير ييار اسيتفاد  از       

و هككياران    Kucukayسانتريفور مطابق مطا عات ان ام ضو      

  1995منصييف و هككيياران در سييال   و  ديتيير  1993در سييال  

 رعايت ضور

Goldman  نتي ييه كرفتنييو يييه   1939و هككيياران در سييال

 Master(ر 12هواي محبوس در يانال مانع از نفوذ رنو ميشود)

اختلاف معني داري بي   1995در سال  Torabinejadو  Higaو 

كرو  وييوم ضو   و نشو  مشاهو  نكردنو و اعيلام يردنيو ييه    

ريشه را ضبيه  و ه هاي موئيني فرض ينييم و بگيوييم    اكر يانال

محلو ها براساس خاصييت ميوئينگي در يانيال نفيوذ ميي يننيو       

هكيي  د ييل   ه ب (ر 15وييوم در مطا عات نفوذ رنو لازم نيست)

در مورد اسيتفاد    ما در آزمايو خود از وييوم استفاد  نكرديمر

تفاد  ضيو   در مطا عات زيادي از اي  رنيو اسي   جوهر هنوي از 

مشاهو  يردنو ييه   1993و هككارانو در سال  Starkey استر

PH  بطور مستقيم برروي ميزان نشت رنيو  1محلول متيل  بلو %

محليول رنيو جهيت ان يام مطا عيات نفيوذ        PHاثر مي ينو و 

 PH(ر  در مطا عييات مييا 11باضييو) 1/1-9بايييو در محييوود  رنييو 
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در محيوود  ميذيور ميي    بود  ييه   1/1جوهر  پليكان مورد استفاد  

 باضور  

جهت  يذف عاميل از بيي  رفيت  نكونيه دنيواني در بيرش عرضيي         

در  Sandlerجهت بررسي نكونه ها از بيرش طيو ي هكاننيو مطا عيه     

اسييتفاد  ضييو و نكونييه هييا  حييت استريوميكروسييك      1991سييال 

(، 13) 1992و هككيييياران در سييييال    Tagger بررسييييي ضييييونور

Fulkerson   ( و 9) 1991در سيييالKucukay   ( 11)1993در سيييال

استفاد  نكيود    stereomicroscopeنيز  براي بررسي نفوذ  رنو  از 

 بودنور

از بييي  سييه سيييلر  1995در بررسييي يييامكي نييداد و  بيييوار در سييال 

AH26-Tubli-Seal, ZOE, AH26      سيل بهتيري اي ياد ييرد  بيود

ان  يكيييج بييا يكييويگر اييي  سييه سيييلر اخييتلاف معنييي داري در ميييز

 (ر  يه با نتايج بوست آمو  در مطا عه ما نيز مطابقت داردر5نواضتنو)

 1991در سيال   Schilderو  Wienerبراساس منابع متعيود و مطا عيه   

در طييي زمييان پييا از سييخت ضييون  ZOE كييام سيييلرهاي  يياوي 

اصيلي  يري  عاميل در جيوا ضيون       ضيرينكيجمي يابنو و  ضيرينكيج

 (ر19ر  يانال و اي اد معبري براي نفوذ رنو است)سيلر از ديوا

اي  مسئله در زمان يو اهتري ا فياق ميي افتيو،     Tubli-sealدر سيلر 

سياعت،   3-11در محييط دهيان    ZOEدر سييلر   زمان سخت ضيون 

سياعت   AH26  31-23هفته و براي سيلر  1 وود  Rothبراي سيلر 

طيولاني دارنيو    نسبتاٌ زمان سخت ضونوون اي  سه سيلر،  مي باضور

نياز به زمان بيشتري دارد  ا باعث  يكيج ضيودر بيرهكي     ضيرينكيجو 

 settingدنيوانها  يا دو هفتيه ) يوايثر زميان       پريردن  از اساس بعو

( صبر يرديم  ا از سخت ضون اي  سييلرها اطكينيان   Rothمربو  به 

 نتايج بوست آمو  نشان داد يه :  اصل نكاييمر

از بقييه يكتير بيود و     Roth sealerنو در كرو  ميانگي  نفوذ ر  -1

  فاوت معني دار داضتر

ميانگي  كرو  ينترل مثبت فاقو سيلر بيشتر از بقيه بود و  فياوت    -1

 معني دار داضت يه  زوم استفاد  از سيلر را پيشنهاد مي ينور

دو به دو با هم  Tubli-seal ZOEو  AH26ميانگي  كروههاي    -3

 يال ضيايو نكتييه اي ييه مهيم و قابييل      ر نواضييتنور فياوت  معنيي دا  

 است يه بطور كسيترد  اي  ZOEارزيابي باضو، ارزيابي عكلكرد سيلر 

در بي  دنوانپزضكان و بخو انوو دانشكو  مورد اسيتفاد  قيرار ميي    

از نوير   ZOEكيردر هكانطور يه در نكودارها نيز مشاهو  ميي ضيود   

لرهاي معروفييي مثييل سيييل آپيكييا ي  فيياوت معنييي داري را بييا  سييي 

AH26  وTubli-seal       نشان نكيي دهيور عيلاو  بير آن ارزان قيكيت

بودن و ياربرد آسان اي  سيلر مي  وانو عليت يياربرد وسييع آن را    

 داراي معايبي به ضرآ ذيل مي باضو: ZOE وجيه ينور سيلر 

در معرض هوا، بي يربنات و هيورويسيو  شيكيل ميي دهيو ييه      -1

 مي زنور خواص سيلر را به هم

ناخا صي هاي موجود در مايع اي  سكان خواص سيتو ويسييتي از   -1

 خود نشان مي دهنور

ونانچه نسبت پودر بيه ميايع ييم باضيو در معيرض مايعيات بيافتي         -3

 اوژنييول آزاد مييي ينييو يييه خاصيييت سييكيت سييلو ي از خييود نشييان 

 مي دهور

ي ينيو  در هنگام سخت ضون و نيز بعواز آن  غيير ابعادي پيوا مي  -2

 و انقباض مي يابور

در م اورت مايعات بافتي خصوصاٌ بي يربنات   زيه مي ضيود   -5

 و باعث نشت مي كرددر

 را با اي  روش بهبود بخشيمر ZOEپيشنهاد مي كردد خصوصيات 

 از باز كذاضت  در مرف  اوي پودر خودداري ضودر -1

روي ونانچه پودر براي مو ي در معرض هوا قيرار داضيته آن را    -1

 ضعله  رارت داد  ا زينك ايسايو خا ص بوست آيور

 نسبت پودر به مايع به خوبي رعايت ضودر  -3

  تي ا كقوور از مايع خا ص اوژنول استفاد  ضودر -2

اسييتفاد  ضييود  ييا سييكيت سييلو ي  ZOEاز انييوا  اصييلاآ ضييو   -5

 ياهو يابور

 

 نتيجه گيري

بييارز و بر ييري ايرانييي  فيياوت  Rothدر مطا عييه ان ييام ضييو  سيييلر 

و    (AH26, ZOEمحسوسي  را در بيي  كروههياي آزمايشيي ديگير     

(Tubli seal    از جهت  وانايي اي اد سيل آپيكال از خيود نشيان دادر

مطا عييات بافييت ضناسييي در مييورد سييكيت سييلو ي  و  طييابق آن بييا  

 بافتهاي اطراف ريشه  پيشنهاد مي ضودر
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