
 

 مقدمه 

تأثير وج هاي . هدف از اين مطالعه بررسي  استمهمي باليني ريز نشت كف جينجيوال حفرات كلاس دو كامپازيتي مشكل  

هادي نور داخل ترميم در كاهش ريز نشت كف جينجيوال يك ميليمتر بالاي محل اتصال مينا و سمان  حفرات كلاس دو 

 . است.كامپازيتي 

 مواد و روش ها 

كف جينجيوال يك   Proximal slotگروه ده تائي قرار گرفتند . حفرات  0دندان مولر اول بالا بطور تصادفي در  06

 0به  A3رنگ  با Brilliantتوسط كامپازيت پس از آماده سازي  تمام نمونه ها  ر بالاي محل اتصال مينا و سمان  درميليمت

 روش زير ترميم شدند .

:A  رزين آنفيلد چسباننده مينائي(EBA)   روش قرار دادن يك مرحله اي كامپازيت + 

:B  رزين آنفيلد چسباننده مينائي(EBA) ك مرحله اي كامپازيت + وج هادي نور داخل ترميمي+ روش قرار دادن ي 
 (Light Conducting Intrawedge = LCIW) 

:C عامل چسباننده عاجي(DBA) + وج هادي نور داخل ترميمي   + روش قرار دادن يك مرحله اي كامپازيت(LCIW) 

:D  رزين آنفيلد چسباننده مينائي(EBA) روش قرار دادن لايه لايه اي كامپازيت +  

:E  رزين آنفيلد چسباننده مينائي(EBA) + وج هادي نور داخل ترميمي  + روش قرار دادن لايه لايه اي كامپازيت
(LCIW) 

:F  عامل چسباننده عاجي(DBA) + وج هادي نور داخل ترميمي  + روش قرار دادن لايه لايه اي كامپازيت(LCIW) 

       LCIW ،  اچ  و  سيــــــلانت  شده  در   داخل كامپازيت  به  عنـــــوانميليمتر    2به  قطر    Bioglassاز استوانـــة   

پس از قرار گرفتن در اپوكسي (، نمونه ها رنگ آميزي شدند و oc 00- oc 0بار ترموسايكلينگ ) 2066استفاده شد .پس از  

ي ترين محل كف جينجيوالي ) باكال برشهاي مزيوديستالي در دو محل يكي در وسط كف جينجيوالي و دومي در كناررزين 

يا لينگوال ( انجام گرفته و ميزان نفوذ رنگ مورد بررسي ميكروسكپي قرار گرفت . داده ها توسط آناليز واريانس يكطرفه و 

 آزمون دانكن مورد بررسي آماري قرار گرفت . 

 يافته ها 
به  Fگروه در  كمترين مقدار بود و پس از آن و  (1و8/6)به ترتيب  Cدر گروه  ميانگين نفوذ رنگ در برش وسط و كناري

( بود .اين موضوع نشان مي دهد چون وج هادي نور پس از سخت كردن لاية يك ميليمتري در كف 3/1و2/1)ترتيب 
 در حفره  قرار داده شدند ،  اثر كاهنــدة آن در كاهش ريز نشت     Fو  Eجينجيوالي حفرات ترميم  شده  به روشهاي 

 ديده شد ( كمتر است  .  Cنطوركه در گروه ) آ  

 نتيجه گيري
 وجود وج هادي نوردر داخل ترميم مي تواند مشكلات ناشي از قرار دادن توده اي كامپازيت را به حداقل برساند . 

 كليد واژه ها 

 رزين كامپازيت ، ريزنشت، وج هادي نور ، مواد چسبندة عاجي . 

 

 چکيده

 123 - 121صفحه  4و3/ شماره  22جلد  1382مشهد / سال  يمجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشك     

 لبه لثه ايأثير وج هاي هادي نور داخل ترميم در كاهش ريز نشت ميناي بررسي ت

 ترميم هاي كامپازيتي خلفي

 *دكتر سيدّ مصطفي معظمّي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ، ستاديار گروه ترميمي و زيبائي دانشكده دندانپزشكيا  

 دكتر همايون علاقه مند 
 دانشگاه علوم پزشكي بابل ،پزشكياستاديار گروه ترميمي و زيبائي دانشكده دندان

 

 ولؤمولف مس *



     

 4و8شماره  12جلد  2831مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال                            

 

471 

Effects of light  Conducting intrawedges in enamel gingival margin microleakage of posterior 

composite resin restorations 

 

Moazzami S.M.* DDS 

Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry,Dental School, Mashhad University of Medical 

 Sciences, Mashhad, Iran.  

Alaghehmand H. DDS 

Assistant Professor, Department of Operative Dentistry,Dental School, Babol University of Medical  

Sciences, Babol, Iran 

 

Abstract 
Introduction 

Microleakage of gingival floor in class II composite resin restorations is a major clinical problem. The 

aim of this study was evaluation of the effects of light conducting intrawedges (LCIW) in decreasing 

gingival microleakage 1 millimeter above CEJ in class II composite resin restorations.  

Materials and Methods 

Sixty maxillary first molars were randomly divided into six groups of ten. Proximal slot cavities with 

gingival floor one millimeter upper to CEJ were prepared. They were filled with Brilliant composite (A3) 

by six different methods: 

A: Unfilled resin (UR) + One bulk  placement                                             

D: UR+Incremental  placement 

B: UR+Light Conducting Intrawedge(LCIW)+One bulk placement           

E: UR + LCIW + Incremental   placement 

C: DBA + LCIW + One bulk placement                                                 

F: DBA+LCIW+Incremental  placement 

An etched and silanated bioglass cylinder (2mm diameter) was used as LCIW. After 2500 times of 

thermocycling (5
oc

-55
oc

), Samples were stained and molded in epoxy resin. Mesiodistal sections were 

prepared one in central and the other in the most lateral part (buccal or lingual) of gingival floor. Dye 

penetration was determined using a stereomicroscope. The statistical analysis was done by one way 

ANOVA and Duncan’s test.

Results 

The mean dye penetration of central and lateral sections was the least in group C (0.8 & 1 respectively) 

and then group F (1.2 & 1.3). This shows that because LCIW has been inserted in cavity after curing of 

1mm layer in gingival floor in groups E and F, their effect in decreasing the microleakage is less 

(compared with group C). 

Conclusion 

 LCIW in one bulk placement of composite resin restorations can minimize the associatd difficulties.  

Key words: Composite resin, microleakage, light conducting intrawedge, dentin bonding agent. 
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 مقدمه 

همگام با استفادة روزمره و بيشتر از رزين  اامپازيتهنان ننورن در    

ترميم دندانهان خلفي ، تحقيقات متوجه تكنيكهائي اه منجنر بنه   

بدست آوردن حدااثر خواص فيزيكومكانيك اامپازيتها شوند و 

در نتيجه ، دوام ترميمهان اامپازيتي خلفي را افزايش دهند ، شده 

ت . اما شنمارن از مشنك ت پيدينده و  نين انننده همدننان       اس

بر موفقيت ترميمهان اامپازيتي خلفي تنثيير منفني    وجود دارند و

ميگذارند . از جملة اي  مشنك ت وجنود انقضنال پليمريزيشن  ،     

عمق پليمريزيش  ، الگون بردارهان انقضاضي هنگام پليمريزيش  ، 

رعاينت فالنلة   امكنان  عدم وجود پليمريزيش  يكنواخنت ، عندم   

 يك ميليمترن بي  سر دستگاه لايت ايور و اامپازيت و...است .  

روشهان متعددن جهت حل اي  مشك ت پيشننهاد شنده اسنت .    

برخي از اي  روشها به قرار زيرنند . سن ت نمنودن اامپازينت در     

تكه ها ينا قععنات او نك ، سن ت انردن از جهنات باانال و        

سننتفاده از نننوار منناتريك  شننفا  و  لينگننوال و از وران مينننا ، ا

وجهان هادن نور پرو زيمنالي ، اسنتفاده از نوارهنان مناتريك      

آئينه ان و استفاده از م نرو  ترانپنپارنت انه بنه انتهنان ننو        

 دستگاه لايت ايور متصل مي شود .

انقضال پليمريزيش  اامپازيتها منجر بنه نيروهنائي در دنندانهان    

(. نيروهان انقضاضني  8و1و2شود) ترميم شده و در خود ماده مي

ممك  است مشنك ت الينيكني نرينر حپاسنيت و درد بعند از      

شكپتگي لضه ان حفره و باز شدن مارجينهنان تنرميم را     ترميم ،

بوجننود آورد ، اننه منجننر بننه ريننز نشننت مايعننات زيننر تننرميم و 

( نشنان داد  2831) Causton(. 4پوسيد يهان يانويه مني شنود )  

 ن اامپازيتهان باند شنده بنه نپنن دنندان     اه انقضال س ت شد

منولر و   MODمي تواند عامل تغيير شنكل ااسند در حفنرات    

 (.1پرمولر باشد )

 ندي  راه حل بران مپئلة انقضنال وجنود دارد . يكني از آنهنا     

استفاده از پليمرهان بدون انقضال در اامپازيتهان دنداني اسنت  

اني منني باشنند ، بعنندن تولينند اامپازيتهننان دننند  (. مپننئلة2و6)

 بعورن اه ميزان استرس حالل از انقضال آنهنا در حند انام     

 ااهش ميزان مونومر و افزايش وزن (. اي  عمل با1امي باشد )

  (.3مولكولي مونومر قابل انجام است )

Failzer (2833نينن )فااتورهننائي مانننند سيپننتم مونننومر ،  لرننت   ز

را بنر    وع و انندازة فيلنر  سيپتم شروع اننده و مقدار ، ن ااتاليپت يا

(. به  فتنة  8انقضال مواد ترميمي اامپازيتي مپتقيم ، مؤير مي داند )

Walls (2833   بزر تر بودن اندازة مولكول و افزايش مينزان فيلنر و )

وجود مولكولهائي اه با مكانيزم باز شدن حلقه ، پليمريزه مي شنوند  

 (.21، انقضال حجمي اامپازيت را ااهش مي دهند )

Kemp-scholte  وDavidson(2881  يكي ديگر از راههان مقابلنه  )

با استرس هان حالل از انقضال پليمريزيشن  اامپازينت رزينهنا را    

استفاده از اف بندن هان قابل ارتجاع بني  عامنل  پنضنده و تنودة     

( اندازة ترميم ، شنكل حفنره   2888) Suliman(. 22ترميم مي دانند )

در حفره )لايه لايه يا ينك تنوده ( و رو    ، تكنيك قرار دادن ماده 

س ت اردن ) شيميائي يا توسط نور ( را از جملنه عوامنل منؤير بنر     

(. افزايش شدت نور دستگاه لاينت  21انقضال پليمريزيش  دانپت )

ايور نيز باعث افنزايش وااننش مونومرهنان اامپازينت و افنزايش      

( .بنه  24و28استرسهان انقضاضني و تشنكيل درز لضنه ان مني شنود )     

 ( يننك آننناليز عننددن نشننان  2886و همكننارانش ) Versluis فتننة 

مي دهد اه در يك ترميم همراه با بانند محكنم بنه دنندان تكنينك      

ترميم لايه لايه باعث افزايش خمش ااسپهان باقيماننده مني شنود .    

دنندان را افنزايش مني      اي  موضوع استرس سناختمان اامپازينت ن   

شهان ترميم لايه لايه ان ممك  اسنت  رو  Versluisدهد . طضق نرر 

به خاطر ايجاد تراام ، انعضاق ، س ت شندن اامنل و تشنكيل بانند     

همدنان بكار روند . اما بپيار مشكل است يابت انيم اه مني تنوان   

از رو  لايه لايه ان ، ب اطر ايجاد ااهش تنثيير انقضنال همدننان    

 (.21بهره جپت )

شدن رزينهان اامپازينت   انقضال پليمريزيش  در حي  روند س ت

اتفاق مي افتد و علت اللي آسني  بنه تعنابق لضنه ان بني  تنرميم و       

دندان محپوب مي شنود . عامنل رينز نشنت لضنة سنرويكالي تقريضنا         

هميشه انقضال مي باشد و مي تواند حتي در ترميمني انه انام   در    

(. جهت اناهش اين  عامنل م نرب     26مينا قرار دارد ، ايجاد شود )

 ه از روشهائي مانند تكنينك اسنيد ا، ، بنول ميننائي ، عوامنل     استفاد

، شيار  ينر دار ، تكنينك جايگنذارن     (Rebonding) اتصال مجدد
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لايه لايه ، ااربرد   س يونومر و يا مواد اامپازينت خنود سن ت    

شونده ، اينله هنان رزينني  ينر مپنتقيم ، عوامنل  پنضندة عناجي ،        

مريزيشن  آهپنته تولنيه و    تكنيكهان پرداخت مناس  ، سرعت پلي

بكار  رفته شد . اما هيدكدام از اي  روشها بعور اامل ريزنشنت را  

نينز در   اينپنرت هنان شيشنه ان    از بي  نضرده اند . رو  اسنتفاده از  

دهة اخير توسط تعدادن از دانشمندان پيشنهاد شده اه ع وه بر اي  

نشنت  اه باعث ااهش انقضال پليمريزيش  اامپازيت و ااهش ريز

و  Bowenمي شود ، فوايد ديگرن نيز بنران آن كانر شنده اسنت .     

Setz (2832      به ااهش ضنري  انضپنا  حرارتني الني اامپازينت )

و  Donly(. 22اشنناره اننرده اننند ) اينپننرت هننان شيشننه انحنناون 

Bowen (2838مدعي هپتند اه )  اسنتحكام  اينپرت هان شيشه ان

( كار مني  2882) Bowen (.23ترميمهان اامپازيتي را زياد ميكنند)

سنض  اناهش رينز نشنت ، سنفتي       اينپرت هان شيشنه ان اند اه 

بيشتر ، استحكام و دوام اامپازيت و يضنات ابعنادن بيشنتر تنرميم در     

هنار  ظ( ا2888)Rada(. 28ضم  س ت شدن و فانكش  مي  نردد) 

ع وه بر ااهش رينز   اينپرت هان شيشه انمي دارد اه قرار دادن 

م ترميم ، ايجاد انانتور و تمناس پرو زيمنالي ،    نشت باعث استحكا

Tani(2884 )بررسنني  (.11زمننان اوتنناه و قيمننت اننم منني شننود ) 

را  اينپنرت هنان شيشنه ان   ااهش عمق سايش اامپازينت حناون   

 اينپننرت سننراميك   ( نيننز فواينند 2884)Crispin(. 12نشننان داد )

قپننمتي از حجننم رزينن   -2را بننه قننرار زيننر منني داننند    شيشننه ان 

پازيت جايگزي  شده و باعث ااهش انقضنال پليمريزيشن  مني    اام

دفعنات سن ت    -8خصوليات ترميم ال ح مي شنود .  -1 ردد . 

ها نور  اينپرتترانپلوسنپي  -4نمودن لايه ها به حداقل مي رسد . 

حي  س ت اردن اامپازيت به نواحي عميق هدايت مي اند  را در

(. بناقرن  11ه مي شنود ) باعث تراام مواد اامپازيتي داخل حفر -1.

( نشننان دادننند ، تكنيننك اسننتفاده از وجهننان 2828-24و معرمنني )

هادن نور داخل ترميم باعنث ايجناد افنزايش بپنيار  شنمگيرن در      

س تي ترميمهنان اامپازينت خلفني در الينة  روههنان آزمايشني       

(. در بررسني عملينات سنعحي    18نپضت به  روه انترل مي شنود ) 

حكام پيونند آن بنا اامپازينت انه توسنط      بر است Bioglassم تلف 

انجام شند ، بيشنتري  اسنتحكام پيونند      (2821-26باقرن و معرمي )

)سنيليكون ااربايند ا اسنيد     SiC+HFمربو  به  روه درمان شنده بنا   

( و بعننننند از آن  MPa 68/12هيننننندروفلوريك ( بنننننه تنهنننننائي ) 

SiC+HF+SBMP/Porcelain primer  (MPa 12/16 زار  شده  )

(. هد  اين  تحقينق ، در جهنت ايضنات تئنورن اسنتفاده از       14است )

وجهان هادن نور نوظهور داخل ترميم در افزايش ميزان پليمريزيش  و 

همينعور ايجاد يكنواختي پليمريزيش  در لايه هان سعحي و عمقي و 

متعاق  آن ااهش ريزنشت ترميمهان حفرات ا س دو اامپازيتي با 

ت  ننني  ترميمهننائي و مقايپننه آنهننا بننا معالعنه و تعينني  ميننزان ريزنشنن 

 تكنيكهان ديگر پايه ريزن و انجام شده است . 

 مواد و روش ها  

عدد دندان مولر اول دائمي فنك بنالا ، بندون پوسنيد ي      61تعداد 

) انن س دو ( در  Proximal slotانت نناب  ردينند . حفننرات نننوع 

سنپرن  بنه همنراه ا   141مزيال هر دندان توسط توربي  و فرز فيشنور  

و عمنق   mm 4آب و هوا تهينه شند . عنرل بنااولينگوال حفنرات     

در نرنر  رفتنه شند . انف جينجينوال       mm1/1مزيوديپتال باا  

 6قنرار داشنتند . دنندانها در     CEJتمام حفرات ينك ميليمتنر بنالان    

 روه ده تائي بعور تصادفي قرار  رفته و بنه ترتين  زينر ، حفنرات     

 2شنده تنرميم شندند . جندول      تهيه شده ، با روشهان م تلف كانر 

 روشهان الي ترميم هر يك از  روه ها را نشان مي دهد .
 : گرو ه هاي آزمايشي و روش ترميم آنها4جدول 

 رو  ترميم  روه

 

A 

ا رو  قننرار دادن يننك  (EBA)رزينن  آنفيلنند  پننضاننده مينننائي  

 مرحله ان اامپازيت  

 

B 
رار دادن يننك ا رو  قنن (EBA)رزينن  آنفيلنند  پننضاننده مينننائي  

 مرحلننننه ان اامپازيننننت ا وج هننننادن نننننور داخننننل ترميمنننني  
 (Light Conducting Intrawedge = LCIW) 

 

C 
ا رو  قنرار دادن ينك مرحلنه ان     (DBA)عامل  پضاننده مينائي 

 (LCIW)وج هادن نور داخل ترميمي   اامپازيت ا

 

D 
ينه  ا رو  قرار دادن لاينه لا  (EBA)رزي  آنفيلد  پضاننده مينائي 

 ان اامپازيت 

 

E 
ا رو  قرار دادن لاينه لاينه    (EBA)رزي  آنفيلد  پضاننده مينائي 

 (LCIW)وج هادن نور داخل ترميمي  ان اامپازيت ا

 

F 
ا رو  قننرار دادن لايننه لايننه ان  (DBA)عامننل  پننضاننده مينننائي 

 (LCIW)وج هادن نور داخل ترميمي  اامپازيت ا
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، بنه     Brilliant (Colten) اامپازينت مصنرفي در اين  تحقينق    

يانيه از االوزال توسط دستگاه  31بود ، اه به مدت    A3رنگ 

در حننالي اننه نننو   دسننتگاه در   Coltolux 2.5لاينت ايننور  

تماس با شيضهان ااسپنني يعني نزديكتري   فاللة  ممك  اه از 

نرر الينننيكي قابل رعايت باشد ،بود، مورد تابش نور قرار داده 

پ  از ترمينننم ،  فرم خارجي پرو زيمنالي و االنوزالي ،     شد.

توسط فرز پرداخت ااربايد ال ح شد و سنپ  تنرميم توسنط    

پنناليش  ردينند . مفتننول هننان     Vivadentسيپننتم پرداخننت 

بنه لنورت استننننوانه       Bioglassوجهان هادن نور از جنن    

تراشننيده شنندند و توسننط اسننيد   ميلنني متننر   1هننائي بننا قعننر   

دقيقه  ا، شده و معابق دستور  21%  بمدت 1/8ريدريك  فلوئو

 Scotchbond Multi Purpose (SBMP)اارخانننة سننازندة 

(3M)  .سيپتم باندينگ پرسل  بر رون آن اعمال شد ، 

رو  قرار يرن لايه لاية اامپازيت در سه لايه انجام پذيرفت . 

به طورن اه ابتدا ينك لاينة ننيم ميليمتنرن از اامپازينت انف       

جينجيوال قرار داده شد . سپ  يك لاية مايل در باانال و لاينة   

سوم نيز در فضان خالي باقيماندة لينگوالي  ذارده شد و پ  از 

يانيه منورد تنابش ننور     31قرار دادن ، هر لايه اامپازيت بمدت 

سيكل ترموسنايكل   1111قرار  رفت . تمامي  روه ها به تعداد 

 81اه مدت زمان هر حمام آب  يانيه بود ، 81شدند . هر سيكل 

يانيننه بننود . درجننه  21يانينه و فالننلة زمنناني بنني  دو حمنام آب   

 oc1± 1و دمان حمام آب سرد  oc1± 11حرارت حمام آب  رم 

تنريم شده بود . سپ  سعح دنندانها بنا دو لاينه لا  نناخ  تنا      

فاللة يك ميليمترن از ترميم پوشانيده شدند . دندانها از انتهان 

فرو برده شدند و تا ينك   Putty optosilر مادة قالضگيرن ريشه د

ميليمتر جينجيوالي تر از لضة جينجيوالي ترميمها در داخل محلول 

ساعت  14بمدت  oc82% فوشي  بازن معلق  شته ، در دمان 1/1

نگهدارن شدند . پ  از قعع ريشه ، دندانها در اپواپني رزين    

ن مزيوديپتالي در دو مانت  شته و توسط دستگاه بر  ، برشها

ناحيه از دنندان انجنام شند . بنر  اول از محلني در وسنط بعند        

بااولينگوالي اف جينجيوالي حفره و بر  دوم از انارن تري  

محل اف جينجيوالي حفره تهيه شد . جهت اندازه  يرن ميزان 

 41با بزر نمنائي   Olympusنفوك رنگ از استرئو ميكروسكوپ 

وك رننگ در انف جينجينوالي حفنره بنر      استفاده شد و ميزان نف

 بدست آورده شد .  1حپ  درجه بندن در جدول 

 

 : درجه بندي نفوذ رنگ 2جدول 

 نفوك رنگ درجه

 عدم نفوك رنگ لفر

 DEJنفوك رنگ از مارجي  جينجيوالي تا  يك

 تا ديوارة ا زيال   DEJنفوك رنگ از  دو

 نفوك رنگ به ديوارة ا زيال  سه

 به سمت پالد نفوك رنگ  هار

 

متوسط نفوك رنگ در  روه هان مورد آزمايش : حليل آماري ت

آمده است . ع متهان بكنار رفتنه بنران متغيرهنان      8در جدول 

 موجود در اي  تحقيق به قرار زيرند . 

بر  از   محل  2   وسط اف جينجيوال حفره بر  از  محل  1

 انارن تري  محل اف جينجيوال حفره 

 
( و برش كناري 1برش وسطي )انديس وسط نفوذ رنگ : مت 3جدول 

 ( بر حسب ميليمتر2ترين محل كف جينجيوال حفره )انديس 

  1متوسط  2متوسط
4 4 A 

8/8 4/1 B 

2 3/1 C 

6662/1 2222/1 D 

1/2 4/2 E 

8/2 1/2 F 

 

به منرور بررسي تفاوت معني دار بي  ميانننگي  نفنوك رننگ در    

ف جينجينوالي حفنرات ، آنناليز    وسط و انارن تنري  محنل ان   

واريان  يكعرفه انجام شند . آزمنون دانكن  نينز بنران بررسني       

 C1تفناوت نننننفوك رننگ  ننروه هنان فننوق انجنام شنند.  ننروه     

امتنننننننري  ميننزان نفننوك رنننگ  را در بيننننن   ننروه هننان       

ششنننگانه داشته است . يعني بهتري  سيل جينجينوالي در بنر    

 مي باشد .   Cوسعي ، مربو  به  روه 



 

 

 ترميم هان اامپازيتي خلفي لضه لثه انز نشت مينان بررسي تثيير وج هان هادن نور داخل ترميم در ااهش ري

 

 

477    

در بنر  اننارن تنري  محنل انف جينجينوال حفنره،         C روه 

 اننة  داشنته    6بي   روه هنان   در امتري  ميزان نفوك رنگ را 

 را نشنان    2 و 1مقايپنة بني  متغينر هنان محنل       2است . نمودار 

 مي دهد. 

0

1

2

3

4

5

A B C D E F

برش وسطي برش كناري

انديس  سطي: مقايسة ميانگين نفوذ رنگ در برشهاي و 4نمودار  1 و  

انديس كناري ترين محل كف جينجيوال  2 .گروههاي آزمايشي ‘  

 

 حث ب

ضم  بررسي هان بصرن نمونه هان  روه هان ششگانه پ  از 

رنگ آميزن و قعع ريشه ها، تفاوت در جنذب رننگ در تنودة    

اامپازيت در نواحي م تلف از لايه هان م تلف اامپنازيتي در  

اه به رو  جايگنذارن لاينه لاينه ان تنرميم      Fو  D روه هان 

شننده اننند ديننده شنند اننه بيننانگر اخننت   ميننزان پليمريزيشنن    

اامپازيت در لايه هان م تلف است . اين  موضنوع مؤيند نرنر     

Hellwing (2882  است اه بيان ميدارد ، استفاده از رو  لاينه )

لايه در ترميمهان ا س دو منجر به ايجناد ننواحي م تلفني از    

ميزان پليمريزيش  مي شود و بايد توجه نمود اه اي  نواحي  نرر

 در برابر شرايط م تلف حفرة دهان قرار مي  يرند . 

به رو  لاينه لاينه تنرميم شنده بودنند       E ر ه دندانهان  روه 

در آنهنا تفناوتي در جنذب رننگ      LCIWولي به خاطر وجنود  

توسط لايه هان م تلف اامپازينت مشناهده نشنده اسنت . انه      

  است اه اي  معابق بنا  LCIWيانگر توانائي رسانش نور توسط ب

 Cو Bنرر باقرن ومعرمي مي باشد . از طرفني در  نروه هنان      

جذب رنگ در اامپازيت اطنرا  انف جينجينوالي مشنابه بنه      

 اامپازيت ناحية االوزالي از حفره بوده است . 

( احتمال ايجاد حضناب در حند فالنل    2881) Fusayamaاز نرر 

لايه هان اامپازيت در رو  قرار دادن لايه لايه وجود دارد  بي 

( و 2884)  Maitland  (2882، ) Crispinو معنابق آندنه انه    

و  LCIW(  فتننه اننند ، اسننتفاده از 2828-24بناقرن و معرمنني ) 

ها باعث تراام بهتر اامپازيت در حفنره شنده و    اينپرتالولا  

و دندان مي شنود .   مانع از ايجاد حضاب در حد فالل اامپازيت

به همراه قرار دادن اامپازينت بنه رو      LCIWالضته استفاده از 

لايه لايه مشكل است  ون تراام لاينة ماينل سنوم انه پن  از      

و ايور اردن لاية دوم انجام  LCIWقرار دادن لاية دوم بهمراه 

مي شود ، ممك  است باعث ايجاد حضاب بي  لاينة دوم و سنوم   

مشناهده شنده     E در  نروه آزمايشني     ردد انه اين  موضنوع   

  . است

در مورد ترميمهان ا س دو اي  امكان وجود ندارد اه ننو   

دستگاه لايت اينور را در نزدينك تنري  فالنله بنه اامپازينت       

بدون واسعه قرار دهيم . از طرفني ننور مني توانند توسنط نپنن       

دننندان و نننوار منناتريك  ، مننات و سننايه دار شننود . قننرار دادن 

موجن  اناهش ننور    ميلي متر  1 زيت با ض امت بيش از  اامپا

عضورن از آن مي شود . تمام اي  عوامل بر مينزان سن ت شندن    

اامپازيت اير معكوس داشته و باعث ااهش خواص فيزيكني و  

دوام ترميم مني شنود . وقتني انه ننور دسنتگاه لاينت اينور را         

ه بنه  از اامپازيت قنرار دهنيم  ،اننررن رسنيد    ميلي متر  1بافاللة 

 4% ااهش نشان مي دهد . هنگنامي انه اين  فالنله بنه      2جپم 

% ااهش نشان مي دهد . هنگامي انه  11برسد ، انررن ميلي متر 

قععة اول اامپازيت در اف جينجيوال باا  پرو زيمال ترميم 

ا س دو قرار داده مي شنود ، ننو  دسنتگاه لاينت اينور بنه       

 4مجاور درفاللة  خاطر تماس با مارجينال ريجها و يا ااسپهان

ميليمترن يا بيشتر از اامپازيت قنرار مني  ينرد . در اين  حالنت      

بران جضران افزايش فالله ، زمنان تنابش را بايند اضنافه نمنود .      

مرسومتري  تولية الينيكي بنران موقعينت سنر دسنتگاه لاينت      

ايور ، فاللة يك ميليمترن از اامپازيت است ، امنا اين   نني     

وقتي اه  ارد قابل رعايت اردن نيپت ، مث  موقعيتي در تمام مو

قععة جينجيوالي تنرميم خلفني بنا رزين  اامپازينت قنرار اسنت        
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س ت شود ، اي  اار  ير ممك  است . ا ر ه تمهيداتي نرير 

اسننتفاده از نننوار منناتريك  شننفا  ، وجهننان هننادن نننور       

پرو زيمالي ، نوار مناتريك  آئيننه ان و اسنتفاده از م نرو      

ت اه به انتهان نو  دستگاه لايت ايور متصنل مني   ترانپپارن

شود ، اي  امكان را بران نور فراهم مي سازد ، تا به نواحي  ير 

قابل دسترسي برسد ، رعايت فاللة نو  دستگاه همدننان بنه   

سنض    LCIWعنوان مشكل الينيكي باقي مي ماند . استفاده از 

سنض    انتقال نور از سعح االنوزال بنه انف جينجينوال شنده ،     

افنزايش سن تي و متعاقن  آن خنواص فيزيكني و دوام تنرميم       

 ( مي شود . 18)

بر اساس نتنننناين حالل از اي  تحقينننننق و همنانعور انه در    

 ه در وسط و  ه  Cنشان داده شده است ،  روه  2نمننننودار 

در اناريتري  محل اف جينجيوال امتري  نفنوك رننگ يعنني    

روه هان ششگانه داشنته اسنت .   امتري  ريز نشت را در بي   

 مني توانند   LCIWاي  موضنوع بينانگر اين  اسنت انه وجنود       

 

 

مشك ت ناشي از قرار دادن توده ان اامپازينت را بنه حنداقل    

نشان مي دهد اه استفاده از  Fو   Eبرساند . مقايپة  روه هان 

DBA        سض  ااهش در رينز نشنت مني شنود ، ولني  نون وج

لاينة ينك ميليمتنرن در انف     هادن نور پ  از س ت انردن  

، در حفنره   Fو  Eجينجيوالي حفرات ترميم شده بنه روشنهان   

 قننرار داده شنندند ، ايننر ااهننندة آن در انناهش ريننز نشننت     

 ديده شد ( مشاهده نگرديد .  C) همانعور اه در  روه  

 

 نتيجه گيري

مي تواند مشك ت ناشي از قرار دادن تنوده   LCIWوجود  - 2

 حداقل برساند. ان اامپازيت را به 

بهتر است از رو  قنرار دادن   LCIWدر هنگام استفاده از  - 1

 توده ان اامپازيت استفاده شود . 

را بننه مراتنن  LCIW تننثيير اسننتفاده از DBA اسننتفاده از - 8

 افزايش مي دهد .  

 

 قدرداني تشكر و 

اي  تحقيق با حمايت هان معاونت محتنرم پووهشني دانشنگاه    انجام 

تشكر مرات  علوم پزشكي مشهد ميپر  رديده است. لذا بدينوسيله 

 مي داريم.  اع مخود را و قدر داني 
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