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  دهيچك

عمل  ها  اريكردن ش ليدر س ينيرز يها  لانتيس نيگزيتوانند به عنوان جا مي چسباننده يها  ستميكه س اند مطالعات نشان داده يبرخ :مقدمه

هدف از اين مطالعه تعيين . شود كيشدن تكن تر ممكن است منجر به ساده لانتيشورسيبه عنوان ف ياستفاده از چسباننده عاج نيبنابر ا. كنند

 .بود فيشورسيلانت عنوان به شده استفادهعاجي  چسباننده ستميس كيريزنشت 

 باند اپتي+  اسيداچ: 1 گروه .شدند تقسيم گروه سه در و انتخاب سالم مولر پره دندان 60در اين مطالعه آزمايشگاهي،  :ها روش و مواد

 تحتآماده شده  يها دندان .فيشورسيلانت+  سولوپلاس باند اپتي+ اسيداچ: 3 گروه و) سينرژي( فيشورسيلانت+ اسيداچ: 2 گروه سولوپلاس،

آب مقطر قرار  در ها  نمونهسپس،  .بود هيثان 20 دما هر در استقرارمدت  .گرفتند قرار گراد يسانت درجه 55 و 5 يدما نيب يحرارت كليس 500

به  ها دندان. با دو لايه لاك ناخن پوشيده شدند ،سيل شدند و تا يك و نيم ميليمتري مارجين سيلانت فوركا از آپكس و ها همه دندان. گرفتند

 سه تا صفر درجه بين ريزنشت ميزان. شدند داده برش طولي محور با موازيند و شد داده قرار درصد 5/0 فوشين درساعت  48مدت 

   و واليس كروسكال آزمون توسط يآمار يها  داده. شدندارزيابي  استريوميكروسكوپ زير برابر 40 بزرگنمايي انمونه ها ب. شد بندي تقسيم

  .گرفتند قرار آناليز مورد ويتني من
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Introduction: Some studies demonstrated that adhesive systems can act as a substitute for the resin sealants to seal fissure. 

Therefore, it may be possible to simplify the technique by using the adhesive agent as a fissure sealant. The aim of this study 

was to determine the microleakage of dentine adhesive (Optibond solo plus) used as a fissure sealant. 

Materials & Methods: In this study, 60 intact pre-molars were chosen and divided into 3 groups. 1. Etching + opti bond 

soloplus, 2. Etching + Fissure sealant (synergy) 3. Etching + optibond soloplus + fissure sealant. Then the teeth were 

thermocycled for 500 times for 20 seconds and finally placed in distilled water. All teeth were sealed apically and coated 

within 1.5 mm of the sealant margin with two layers of nail varnish. The teeth were immersed in 0.5% fushin for 48 hours, 

and then the teeth were washed and cut off parallel to the long axis. The samples were studied in order to assess the amount 

of microleakage under the stereomicroscope with a magnification of 40, and were given a grading of 0 to 3. Finally, the data 

were analyzed using the Kruskal Wallis and Mann-Whitney tests. 

Results: Significant differences (P<0.05) were observed between groups 1 and 2, groups 1 and 3 and groups 2 and 3. Group 

2 (fissure sealant) showed the highest microleakage scores and group 1 (Optibond solo plus) showed the lowest 

microleakage.  

Conclusion: It seems that Optibond solo plus could be used as a fissure sealant. In addition, according to study results, 

application of Optibond solo plus before application of fissure sealant would also reduce microleakage. 
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   2گروه  .ميزان ريزنشت مشاهده شد بين )>05/0P( تفاوت آماري معني داريدوي گروه ها با يكديگر، ه ب دودر مقايسه  :ها  افتهي

  . را نشان دادند زنشتير زانيم نيكمتر) باند سولو پلاس ياپت( 1و گروه  نيشتريب) لانتيس شوريف(

 حاضر مطالعه جينتا اساس بر علاوهبه  .كرد استفاده فيشورسيلانت عنوان به پلاس سولو باند ياپت از بتوان رسد مي نظر به :يريگ جهينت

  .شود مي زنشتير كاهش باعث زين لانتيشورسيف از قبل ماده نيا كاربرد

  .فيشورسيلانت، ريزنشت، چسباننده :كليدي يها  واژه

 .37-44:  1شماره /  36دوره  1391سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  

   مقدمه

بر روي  ها  لانتيشورسياست كه كاربرد ف واضح

ي مولر تازه رويش يافته بهترين روشي است كه ها دندان

در دندانپزشكي براي پيشگيري از پوسيدگي پيت و شيارها 

 آناز پيشرفت  رزين با اوليه ضايعه پوشاندن ،وجود دارد

)1(.كند جلوگيري مي پوسيدگيبه سمت ايجاد 
 

 تا يدگيپوس از يريجلوگ در ها لانتيشورسيف ييتوانا

 لانتيس ماده نيب تطابق زانيم و ريگ قدرت به ياديز حد

  )2(.دارد يبستگ نايم و

باعث  لانتيقبل از كاربرد س يچسباننده عاج كاربرد

 ليبه دل. شود مي نايكاهش نواقص نفوذ ماده به داخل م

 يمشكل بودن كاربرد رابردم و كنترل رطوبت در بعض

 ينايمباعث نفوذ بهتر به  يموارد، كاربرد چسباننده عاج

تعداد  يكاربرد چسباننده عاج يول .شود مي مرطوب

مطالعات از  يبعض. دهد مي شيرا افزا يكينيمراحل كل

، اند استفاده كرده لانتيشورسيف يبه جا يچسباننده عاج

 يو كاهش مراحل كار كيكه باعث ساده شدن تكن

 ژهيو تيكودكان اهم يدر دندانپزشك نيو ا شود مي

   )3(.دارد

Bonifacio يكه چسباننده عاج دادندنشان  و همكاران 

 از آن با شده سهيمقا لانتيپرپوز و س ياسكاچ باند مولت

 استفاده امكاناين امر  كه نداشتند يتفاوت زنشتير لحاظ

 دييتأ كينيكل در ،لانتيس يجا به را يعاج چسباننده از

)3(.كند مي
 

Baca كه استفاده از چسباننده  تندگرف جهينتهمكاران  و

 به نسبت يتيمز لانتيس يجا بهاي  شهيتك ش يعاج

  )4(.نداشت يمعمول لانتيشورسيف از استفاده

 يچسباننده عاج 2 زنشتير زانيم در مطالعه ديگري

باند اف ال كه به عنوان  يباند سولو و اپت ياپت

. ندشد سهيرا با هم مقا ،استفاده شده بودند لانتيشورسيف

 از يبهتر عملكرد ال اف باند ياپت كه بود نيا يينها جهينت

 ليس ماده عنوان به آن از توان مي و داشت سولو باند ياپت

  )5(.كرد استفاده بزاق به آلوده سطوح در كننده

Duanq thip كه  يهنگام ندگرفت جهينت و همكاران

 ييباند به تنها يبه بزاق وجود دارد استفاده از اپت يآلودگ

  )6(.است ديمف زنشتيكاهش ر يس برايهمراه با كانس اي

Gillet در كاهش  يدار معنيتفاوت  و همكاران

 مواد با لانتيشورسيف عنوان به پاپ ال پرومپت زنشتير

 و همكاران Witzel )7(.نددنكر مشاهده مطالعه مورد گريد

. كردند سهيرا با هم مقا يچسباننده عاج 3 زنشتير زانيم

  )8(.عملكرد را داشت نيباند بهتر ينشان داد اپت جهينت

Grand كاربرد  يكينيكل يابيارز كيدر  همكاران و

را با  لانتيشورسيباند به عنوان ف ياپت يچسباننده عاج

بود  نيا يينها جهينت .كردند سهيدلتون مقا لانتيشورسيف

 ليبه دل )9(.بودبهتر از دلتون  يكينيباند از نظر كل يكه اپت

 كاهش زمان تيو اهم نهيزم نيمطالعات محدود در ا

 تعيين مطالعه اين از هدف كودكان يدندانپزشك در درمان

استفاده   (Opti bond solo plus) عاجي چسباننده ريزنشت
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 .بودشده به عنوان فيشورسيلانت 

  ها مواد و روش

واحد اصفهان  يزاد اسلامآدر دانشگاه  قيتحق نيا

 از ،يتجرب يا مداخله قيتحق نيدر ا .انجام شدخوراسگان 

كشيده  يارتودنس ليبه دلا كه سالم مولر پرهدندان  60

كه  ندشد  وارد مطالعه ييها دندان .استفاده شد ،شده بودند

. مشخص داشتند يارهايترك بودند و ش فاقد پوسيدگي و

 از استفادهبا  ارهايدر ش يدگيعدم وجود پوس ايوجود 

  . ديمشخص گرد سوند

% 2 موليدر محلول ته شدن ديپس از كش ها دندان

به  ها نمونه هيالعه كلطو در زمان انجام مند شد ينگهدار

   .گرديدند دمانيدبرطور كامل شسته و 

 ييتا 20 گروه 3 در يتصادف طور به يدندان نمونه 60

  . گرفت قرار

 يلاكسيپروف سيپام پودر لهيبه وس  ها دندان: اول گروه

% 37 كيفسفر ديژل اس لهيوس به ياكلوزال يارهايش. شدند

Prime dent (Korea) سپس . شدند اچ هيثان 15مدت  به 

در مرحله . و خشك شدنده شست هيثان 15به مدت  ها دندان

 Opti bond solo) باند سولو ياپت يچسباننده عاجبعد 

plus, Kerr, Orange, CA, USA) دستور كارخانه  طبق

 ارهايدر همه ش كاتوريتوسط اپل هيثان 15 مدت بهسازنده 

 هيثان 3به مدت  بايست سپس مي .شد داده قرار ياكلوزال

در  نكهيا ليكه به دل شد يبا پوار هوا نازك م نگيباند هيلا

 لانتيشورسيبه عنوان ف يگروه از چسباننده عاج نيا

 ها نمونه سپس. ديمرحله حذف گرد نيا استفاده شده بود،

 داده قرار مقطر آب درشدند و  وريك هيثان 20 به مدت

  .شدند

شستشو، خشك شدن،  مراحلگروه  نيدر ا: دوم گروه

سپس . شد انجامگروه اول  مانند نگيو اچ يلاكسيپروف

 ياكلوزال يارهايش در Synergy Coltene لانتيشورسيف

 يموئ كاتوريتوسط اپل لانتيشورسيف اضافات .گرفت قرار

. ديسوند برطرف گرد توسط ها گرفته شد و حباب كيبار

در آب مقطر قرار داده   و وريك هيثان 20مدت  بهها نمونه

  .شدند

 ،قبل يها گروه مانند هم گروه نيا در: سوم گروه

 انجام نگياچ و يلاكسيپروف شدن، خشك شستشو، مراحل

 سولو باند ياپت يعاج چسباننده از بعد مرحله در. شد

 استفاده شد، داده حيتوض اول گروه در كه يروش مشابه

 ياكلوزال يارهايش در ينرژيس لانتيشورسيف سپس و .شد

در آب مقطر قرار  ها نمونه سپسو  گرديد وريك وقرار داده 

  .گرفتند

 كليس 500اثر  تحتسه گانه  يها گروه يها نمونه تمام

درجه  55گراد و  يدرجه سانت 5 يدما نيب يحرارت

 هيثان 20 دما هر در استقرارمدت  .گرفتند قرارگراد  يسانت

  .بود

 توسط ها شهير انشعاب هيناحو  ها اپكس تمام دندان

و  شهيسطوح ر سپس و شدند ليس يخوب به چسب موم

 نيبه مارج متريليم 5/1تا فاصله  ها تاج دندان

 .لاك ناخن پوشانده شدند هيلا 2توسط  لانتيشورسيف

انكوباتور  داخلساعت  48مدت  بههر گروه  يها دندان

درجه  37 يدرصد و در دما 5/0 نيفوش يمحلول رنگ

 صورت به ها نمونهو  گرفتند قرارگراد   يسانت

 وسط از دندان يطول محور جهت در و ينگواليباكول

 جهتشده  هيته مقاطع .شدند داده برش لانتيشورسيف

 با كروسكوپيومياستر ريز زنشتير زانيم يبررس

  .دنديگرد مطالعه برابر 40 ييبزرگنما

به واسط نفوذ رنگ اي  لبه زنشتير زانيم يبند درجه

 انجام ريز يبندو دندان طبق طبقه  لانتيشورسيدر مرز ف

  )10(.گرفت

  رنگ نفوذ بدون=  0
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تا  نينفوذ رنگ ب=  1
3
  لانتيو س نايحد فاصل م 1

نيب رنگ نفوذ=  2
3
تا 1

3
 لانتيو س نايحد فاصل م 2

از شتريب رنگ نفوذ=  3
3
  لانتيس و نايم فاصل حد2

سه گانه از آزمون  يها گروه سهيمقا جهت

دو به دو  سهيمقا يو برا سيوال-كروسكال كيپارامترريغ

 .شد استفاده يتنيو من كيپارامتر ريآزمون غها از  گروه

  .شد گرفته نظر در 05/0داري  سطح معني

   ها افتهي

توزيع فراواني و درصد فراواني درجات  1جدول 

ي مورد مطالعه را نشان ها ريزنشت به تفكيك گروه

اپتي باند سولوپلاس نسبت به +گروه اسيداچ در .دهد يم

ند بودفاقد ريزنشت  ي بيشتريها تعداد دندان ها ساير گروه

فيشورسيلانت داراي بيشترين ميزان +و گروه اسيداچ

 يها زمونآ 1 جدول .بود ريزنشت 3 درجه يعني ريزنشت

نتايج حاصل از آزمون  .دهد مي نشان را شده انجام يمارآ

داري را بين  آماري كروسكال واليس تفاوت آماري معني

 حفاظت كه رسد مي نظر به طور اين .سه گروه نشان داد

  .بود سيلانت از بيشتر ريزنشت برابر در عاجي چسباننده

ميزان ريزنشت كمتر از  1توجه به اينكه در گروه  با

داري  ويتني تفاوت آماري معني من آزمون ،بود 3و  2گروه 

  )2جدول . (دو به دوي هر سه گروه نشان دادرا بين 

  

مطالعهي مورد ها توزيع فراواني و درصد فراواني درجات ريزنشت به تفكيك گروه : 1 جدول
  

مطالعه گروه
  

كي
  

دو
  

سه
ريزنشت درجه  

  
دتعدا

  
درصد

  
تعداد

  
درصد

  
تعداد

  
درصد

ريزنشت بدون  
  

13
  

65%
  

1
  

5%
  

4
  

20%
  

تا  ريزنشت
3
سيلانت و حد فاصل مينا 1

  
3

  
15%

  
0

  
0%

  
2

  
10%

  
از  زنشتير

3
 تا 1

3
سيلانت و حدفاصل مينا 2

  
2

  
10%

  
4

  
20%

  
11

  
55%

  
بيشتر از  ريزنشت

3
سيلانت و حدفاصل مينا 2

  
2

  
10%

  
15

  
75%

  
3

  
15%

  
رتبه نيانگيم

  
58/17

  
75/44

  
18/29

  
سيوال كروسكال آزمون جهينت

  
008/0P-value=        712/26Chi-square=  

  

  ها گروه دري يبه دو آزمون من ويتني براي مقايسه دو جدول : 2 جدول

  نتيجه  داري معني احتمال  ويتني من آزمون آماره  اي رتبه ميانگين  تعداد  ها گروه

  دار معني آماري اختلاف وجود  004/0  5/40  53/12  20  يك

  48/28  20  دو

  دار معني آماري اختلاف وجود  007/0  101  55/15  20  يك

  45/25  20  سه

  دار معني آماري اختلاف وجود  003/0  5/74  78/26  20  دو

  23/14  20  سه
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  بحث

 پيشگيري براي موثري روش فيشورسيلانت دادن قرار

 و سيلانت گير. است اكلوزال سطح در پوسيدگي ايجاد از

 قدرت كننده تعيين سيلانت و مينا مناسب تماس سطح

 .است فيشورسيلانت تأثير و پوسيدگي كاهش

 است ينامطلوب اريبس داديرو لانتيشورسيف زنشتير

 علت. دهد مي نشان را يچسبندگ نديفرآ در شكست كه

 انقباض و نايم با لانتيس مناسب نا تطابق ،زنشتير ياصل

)3(.است لانتيس ونيزاسيمريپل از يناش
  

 از يكينيكل استفاده در توجه قابل مشكلات از يكي

 نايم سطح شدنآلوده  .است بزاق به يآلودگ لانتيس

 مناسب نگيباند از لانتيس كاربرد از قبل بزاق توسط

 شدن مسدود موجب رايز ،كند مي يريجلوگ

 مضر اثرات كاهش يبرا )11(.گردد ها مي تهيكروپوروزيم

 كاربرد از نيمحقق يبرخ ،يچسبندگ نديفرآ در يآلودگ

 تيحما لانتيس از قبل چسباننده يها ستميس

)4و6و12(.اند كرده
  

 لانتيس شوريف از قبل يعاج چسباننده از استفاده

 موجب نيهمچن و نايم به مواد نفوذ نواقص كاهش موجب

 )3(.شود مي نايم به لانتيس باند استحكام شيافزا

الكل و  هيكه بر پااي  شهيچسباننده تك ش يها ستميس

 قيعم يرا دارند كه به فضاها ييتوانا نيباشند ا مي استون

 لهيوس نيو بد شوند يجار نايسطح م نگياز اچ يناش

را  يو حداكثر چسبندگ ينيرز يها حداكثر نفوذ استطاله

نسبت  يشتريب ليدروفيه عتيطب ها ستميس نيا .كنند جاديا

 رطوبت توانند ميو  كننده دارند خود اچ يها ستميبه س

و  دنببر نياز ب رااچ شده  ينايسطح م يرو موجود

به خلل و فرج  ليدروفيه يها باعث نفوذ منومر نيبنابرا

 يها نيرز ليدروفيه يها مونومر نيا. شوند مي نايم

 ينيرز يها استطاله و كنند مي حمل خود با را دروفوبيه

 جاديا گردند مي مناسب يچسبندگ باعث كه

)6(.شوند مي
Opti bond solo plus نگيباند عوامل دسته از 

اي  شهيش تك ستميس كي( نسل پنجم است يعاج-يينايم

 كهاست  شدهمشخص  )نيرز و مريپرا يحاو ليدروفيه

 نسبتاً رطوبت به نسبتاي  شهيش تك يها ستميس

)6و10و13(.هستند رحساسيغ
  

است هر  باند قادر ياتانول موجود در اپت حلال

اچ شده  ينايسطح م يرا كه بر رواي  مانده يرطوبت باق

را با سطح  ينيرز يها و منومر ببرد نيوجود دارد از ب

موجود در آن  ليدروفيه يها به علاوه منومر تطابق دهد،

را  نيكردن سطح و نفوذ رز سيخ تيخاص HEMAمانند 

است كه با وزن  ليدروفيمنومر ه نيهم .دهد مي شيافزا

 يبه عبارت .دارد ييپخش بالا تيخود قابل نييپا يمولكول

به آنها قدرت انتشار در  ها چسباننده نيا يآبدوست تيخاص

 نايبه خلل و فرج م دنيرس ين را براآاختلاط با  ايبزاق 

 جاديباعث ا تيدر نها و حلال، عيما ريو با تبخ دهد مي

)11(.شود مي ينيرز يها استطاله
  

ذكر شده كاربرد چسباننده عاجي  يايرغم مزا يعل

  را افزايش  تعداد مراحل كلينيكي و زمان كار

 چسباننده از مطالعات از بعضي دليل همين به .دهد  مي

 باعث كه اند كرده استفاده فيشورسيلانت عنوان به عاجي

  ) 1.(مي شود كاري مراحل كاهش و تكنيك شدن ساده

باند  اين مطالعه ميزان ريزنشت چسباننده عاجي اپتيدر 

سولوپلاس به عنوان فيشورسيلانت و فيشورسيلانت 

گروه با  3ريزنشت در ميزان . سينرژي با هم مقايسه شد

. روش نفوذ نشانگر رنگي فوشين مورد بررسي قرار گرفت

ريزنشت حاشيه اي روش مناسبي براي ارزيابي ارزيابي 

توانايي سيلانت در پيشگيري از هجوم باكتريال و به دنبال 

. ويه استهاي ثان اد پوسيدگيآن كاهش ريسك ايج

بنابراين ريزنشت پارامتر كليدي براي بررسي كارايي 
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اگر نتايج مطالعات . سيلانت دندانپزشكي است

آن با دقت تفسير  هاي آزمايشگاهي با وجود محدوديت

شوند اين مطالعات به عنوان ابزار باارزشي براي ارزيابي 

نفوذ ماده  .مواد و تكنولوژي جديد قابل بررسي است

عي نيست ولي مي تواند وجود اينكه شاخص قطنشانگر، با 

عدم تطابق ماده با ديوار حفره و فقدان سيل ايده آل را 

  )10(.نشان دهد

 چسباننده از كه يگروه در كه داد نشان حاضر مطالعه

 طور به زنشتير بود شده استفاده لنتيس عنوان به عاجي

  .بود ها گروه ريسا از كمتر يدار  يمعن

 نشان Bonifacio مطالعه جينتامطالعه حاضر  دييتا در

شده با آن از  سهيمقا لانتيو س يداد كه چسباننده عاج

نداشتند كه امكان استفاده از  يتفاوت زنشتيلحاظ ر

 مطرح كينيدر كل لانتيس يرا به جا يچسباننده عاج

نيز در مطالعه خود نشان داد كه هم در  Witzel )3(.كند مي

به بزاق  يكه آلودگ يطيبه بزاق هم شرا يآلودگ طيشرا

)8(.عملكرد را داشت نيباند بهتر يوجود نداشت، اپت
  

در شرايطي كه آلودگي به  هم Duanq thipمطالعه  در

به تنهايي يا  Opti bondبزاق وجود داشت استفاده از 

)6(.همراه فيشورسيلانت موجب كاهش ريزنشت شد
  

Grand  كاربرد چسباننده  يكينيكل يابيارز كيدر

را با  لانتيشورسيبه عنوان ف Opti bond يعاج

و نشان داد كه از نظر  كرد سهيدلتون مقا لانتيشورسيف

)9(.بهتر از دلتون است يكينيكل
  

Grand نشان داد كه  ديگري در مطالعهOpti bond را 

استفاده كرد  لانتيشورسيو ف تيپ يبرا ييتوان به تنها مي

 لانتيبا س يبه استفاده از چسباننده عاج يازيو ن

)14(.ستين
  

باند  متفاوت بود و استفاده از اپتي Baca مطالعه جينتا

به عنوان فيشورسيلانت مزيتي نسبت به استفاده از 

كه ممكن است به دليل  )8(.فيشورسيلانت معمولي نداشت

  .تفاوت در شرايط مطالعه باشد

عنوان يك  به Opti bond solo plusخصوصيات 

قبول اين  قابلتواند نتايج  مي سيستم چسباننده داراي فيلر

ضخامت مشخص لايه  .مطالعه را توجيه كند

Primer/Adhesive  اين مادهµm50 ي ها سيستم )14(.است

كه استرس  اند طوري طراحي شده چسباننده داراي فيلر

 Opti bond solo. بين دندان و ماده ترميمي را كاهش دهند

plus  با ذرات نانو فيلردار شده است)Nanoscale silica (

اي آن  لبه تداوم بهبودن و آكه باعث افزايش ضخامت 

)15(.شود مي
  

 را باندينگ و پرايمر عمل اي شيشه تك يها سيستم

 مونومرهاي دليل همين به و دهند مي انجام همزمان

كه در مورد  )16(.دارد وجود نهاآ حلال در كمتري چسبنده

Opti bond solo plus نفوذ اين امر باعث  .اتانول است

 رفتن لابا و )17(.شود كامل ماده به سطح اچ شده مي

)18(.شود مي مينا به باند استحكام
  

 به Opti bond solo plusتوجه به نتايج فوق و اينكه  با

دليل داشتن ذرات فيلر، مقاومت به سايش، سختي و 

در برابر ريزنشت دارد و هم چنين با  يمحافظت قابل قبول

كاربرد چسباننده عاجي به عنوان توجه به اينكه با 

، به نظر )4(فيشورسيلانت تعداد مراحل كاري كمتر مي شود

را بتوان جهت پوشاندن  Opti bond solo plusمي رسد كه 

  . شيارهاي اكلوزال به عنوان فيشورسيلانت استفاده نمود

 جهت يشگاهيو آزما  مطالعه كلينيكي شود مي شنهاديپ

 Opti bondحاصل از استفاده  جيمقايسه طولاني مدت نتا

solo plus همچنين،  .انجام شود لانتيس شوريف عنوان به

 عنوان به ها نگيباند ريسا از استفاده مشابه مطالعات

  .شود انجام لانتيشورسيف
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   نتيجه گيري

 گروه در زنشتير زانيم نيكمتر نكهيا علت به

 يها چسباننده از بتوان ديشا شد، مشاهده يعاج چسباننده

با  علاوه به كرد، استفاده لانتيشورسيف عنوان به يعاج

 چسباننده كاربرد رسد مي نظر به ،حاضر مطالعه توجه به

   زنشتير كاهش باعث زين لانتيس شوريـف از قبل يـعاج

   .شود مي

  يقدردان و تشكر

نژاد كه در  يتراب دكتر قاتيتحق مركز از لهيوس نيبد

   .شود مي تشكرتقدير و كردند  ياريما را  قيتحق نيانجام ا
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